KIot CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 620 00 Brno
L1211 ZL Napajedla, Nabfezi 1592, 763 61 Napajedla

Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Stredisko Zlin

K Majaku 5001

760 01 Zlin

PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 134/23/ZN

Odbér vzorku, vzorkovani
Stanoveni tloustky konstrukénich vrstev vozovky

*Akce ,,Silnice 111/3626 Olesnice — Trpin, hranice kraje“

Zkusebni laboratof CONSULTEST s.r.o. prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze
zkusebnich vzorkd a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani
zadnym jinym organem.

Protokol mliZze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusSebni laboratore.
Protokol nebo jeho ¢asti nesméji byt ménény.

Tento protokol obsahuje 3 strany psané textovym editorem na PC a je vypracovan
ve 4 vyhotovenich. Soucasti protokolu jsou prilohy — fotodokumentace.

Vytisk Cislo: 1 2 3 4

Napajedla, dne 9.3.2023

Darja Duskova, MBA
vedouci ZL Napajedla
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1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU ZL CONSULTEST s.r.o.
Nabiezi 1592
763 61 Napajedla

2. OBJEDNATEL ZKOUSKY

IDENTIFIKACE OBJEDNATELE: Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Stredisko Zlin
K Majaku 5001
760 01 Zlin

CISLO ZAKAZKY: 037/2023/ZN

3. UDAJE O VZORCICH

Na zadost objednatele byly dne 14.2. a 28.2.2023 provedeny a odebrany jadrové vyvrty za
Ucelem zjisténi koncentrace Skodlivin v pevném vzorku (jadrovy vyvrt) na stavbé ,Silnice
[11/3626 OlesSnice — Trpin, hranice kraje.

Mista k provedeni jadrovych vyvrtd byla zvolena pracovnikem ZL v lokalnim staniceni a jsou
specifikovana v nasledujici tabulce. Vzorky vyvrtu byly evidovany v knize vzork( pod ¢islem
VN/010/23 a VN 013/23.

Tabulka 1: Mista provedenych jadrovych vyvrtu

Staniceni
- - k
Akce gy [km] Umisténi jadrového vyvrtu Poznamka
y Lokalni
Extravilan JV1 2,170 1,20 m od kraje vozovky, PS -
Intravilan JV1 0,280 1,10 m od kraje vozovky, LS -

5. UDAJE O ZKOUSKACH

5.1 ODBER VZORKU
Odbér vyvrtu asfaltové vrstvy byl proveden jadrovou vrtackou s fezaci korunkou praméru 100

mm do urovné podkladni vrstvy. Vyvrt byl oznacen a dopraven v piepravni paleté do zkusebni
laboratore.

5.2 PRIPRAVA KE ZKOUSKAM

Jadrovy vyvrt byl pfipraveny ke zkouSkam v souladu s pozadavky pfilohy &islo 1 vyhlasky
130/2019 Sb., pro stanoveni celkového obsahu vybranych $kodlivin v susiné vzorku, v rozsahu
ukazatel( uvedenych v tabulce 1 a 2.

Laboratorni vzorky na posouzeni limitni hodnoty suma PAU 16 byly stanoveny a pfipraveny z
konstrukénich vrstev vozovky, extravilan: jadrovy vyvrt JV1, na obrusné vrstvé ,A" a lozni vrstvé
,B", dle pozadavku objednatele. Intravilan: jadrovy vyvrt JV1, na obrusné vrstvé ,A“, lozni vrstvé
,B" a podkladni vrstvé ,C* dle pozadavku objednatele.
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5.3 PRUBEH ZKOUSEK

CSN EN 12697-36, mimo 4.2  Stanoveni tloustky asfaltové vozovky.
CSN EN 14899 — Vzorkovani odpadtl

6. VYSLEDKY ZKOUSEK

Na zakladé laboratornich zkousek byly stanoveny hodnoty uvedené v nasledujicich tabulkach.

Tabulka 2: Jadrovy vyvrt — tloustky jednotlivych vrstev

Lokalni ” ad
Akce Jadrovy | staniceni Asfaltove urstyy =toustie [mni] Druh podkladni
vyvrt useku vrstvy
[km] A B Cc Suma
Extravilan JV 1 2,170 40 40 13 93 Perelrasni
makadam
Intravilan V1 0,280 25 50 20 95 Hr‘fbe drcené
amenivo
Vzorkar: Lubomir Volny
Misto odbéru: In situ
Zkousel: Mgr. Tereza Hochmajerova
Misto zkousSeni: Laborator

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.

**data pfevzata od subdodavatele ZL €.

***v pfipadé, Ze je jako vzorkaF uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratore.
Vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani zadnym jinym organem.
Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zku§ebni laboratofe. Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.

Konec protokolu
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| CONSULTEST s.r.o.

ZkuSebni laboratof, vyzkum I
a poradenské sluzby ve stavitelstvi

¢. 012/N/23/ZP

Vyjadreni ke zkouskam obsahu polyaromatickych uhlovodikii PAU v

asfaltovych smeésich

Akce ,,Silnice 111/3626 Olesnice — Trpin, hranice kraje“.

Zprava pro firmu
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Stredisko Zlin

K Majaku 5001
760 01 Zlin

Napajedlia, dne: 13.3.2023

Vytisk €.:1 2 3 4
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Uvod

Na zakladé pozadavku objednatele byla vypracovana tato zprava, ktera hodnoti dosazené
vysledky ze stanoveni obsahu polyaromatickych uhlovodikt na akci ,Silnice 111/3626 Olesnice —
Trpin, hranice kraje.

Protokoly o zkouskach jsou v priloze 1.

Vstupni tdaje

Stanoveni mnozstvi polyaromatickych uhlovodikl bylo provedeno na vzorcich z jadrového vyvrtu
JV1 (in), JV1(ex) odebraného ke zkouskam v urovni konstrukénich vrstev; intravilan: JV1; obrusna
vrstva A", lozni vrstva ,B“ a podkladni vrstva ,C* a extravilan: JV1 obrusna vrstva ,A“ a lozni
vrstva ,B*, dle zadani objednatele. Vzorky vyvrtl byly evidovany v knize vzorkd pod Cislem
VN/010/23 a VN/013/23.

Tabulka 1: Souhrn vysledkd PAU dle Vyhlasky 130/2019 Sb. — INTRAVILAN

Typ zkousky J?,?,:,Or\t’y Sta:li:;:eni Vrstva Piltldgl?rtr?a Kvalitativni tfida
Stanoveni PAU JV1 0,280 Obrusna vrstva (A) 48,47 mg/kg sus. ZAS-T3, 25 <x< 300
Stanoveni PAU JV1 0,280 Lozni vrstva (B) 872,90 mg/kg sus. ZAS-T4, >300
Stanoveni PAU JV1 0,280 Podkladni vrstva (C) | 1306,25 mg/kg sus. ZAS-T4, >300

Tabulka 2: Souhrn vysledkd PAU dle Vyhlagky 130/2019 Sb. — EXTRAVILAN

< Jadrovy Staniceni Hodnota T
Typ zkousky vyvrt — Vrstva PA Uiz Kvalitativni tfida
Stanoveni PAU JV1 2,170 Obrusna vrstva (A) 11,67 mg/kg sus. ZAS-T1,£12
Stanoveni PAU JV1 2,170 Lozni vrstva (B) 861,64 mg/kg sus. ZAS-T4, >300

Hodnoceni analyz a testt dle Vyhlasky 130/2019 Sb.

Vysledky provedenych analyz a testu byly vyhodnoceny dle pozadavku uvedeného v tabulce 1 a
2, Prilohy €. 1 k vyhlasce 130/2019 Sb. v plvodnim znéni predpisul.

Intravilan
Ve zkousenych vzorcich ziskanych z jadrovych vyvrtl JV1 (obrusna vrstva ,A"“), bylo zjiSténo

mnozstvi latek suma PAU mezi 25 az 300 mg/kg.

Dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni tfidou ZAS-T3
a Ize ho oznacit jako vedlejSi produkt nebo pfestava byt odpadem, pokud je s nim nakladano v
souladu s paragrafem 3 a 5 zminéné vyhlasky.
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Ve zkouSenych vzorcich ziskanych z jadrovych vyvrtd JV1 (lozni vrstva ,B*), bylo zjisténo
mnozstvi latek suma PAU vyssi nez 300 mg/kg.

Dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni tiidou ZAS-T4
a Ize ho oznacit jako vedlejsi produkt nebo prestava byt odpadem, pokud je s nim nakladano
v souladu s paragrafem 3 a 5 zminéné vyhlasky.

Ve zkouSenych vzorcich ziskanych z jadrovych vyvrti JV1 (podkladni vrstva ,C*), bylo zjisténo
mnozstvi latek suma PAU vyssi nez 300 mgl/kg.

Dle vyhlasky ¢.130/2019 Sh. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni tfidou ZAS-T4
a Ize ho oznacit jako vedlejsSi produkt nebo prestava byt odpadem, pokud je s nim nakladano
v souladu s paragrafem 3 a 5 zminéné vyhlasky.

Extravilan
Ve zkousenych vzorcich ziskanych zjadrového vyvrtu JV1 (obrusna vrstva ,A"), bylo zjisténo
mnozstvi latek suma PAU je pod 12 mgl/kg.

Dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni tfidou ZAS-T1
a Ize ho oznacit jako vedlejSi produkt nebo prestava byt odpadem, pokud je s nim nakladano
v souladu s paragrafem 3 a 4 zminéné vyhlasky.

Ve zkousSenych vzorcich ziskanych z jadrovych vyvrtd JV1 (lozni vrstva ,B*), bylo zjisténo
mnozstvi latek suma PAU vyssi nez 300 mg/kg.
Dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni tfidou ZAS-T4

a lIze ho oznacit jako vedlejsi produkt nebo prestava byt odpadem, pokud je s nim nakladano
v souladu s paragrafem 3 a 5 zminéné vyhlasky.

Vypracovala:

Darja Duskova, MBA
Vedouci ZL Napajedla a ZL Ostrava

Prilohy
Priloha 1 — Protokol ¢. 108, 142/2023/ZUH
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Stavba: N
Specifikace vzorku: *

Datum odbéru:
Datum dodani:

Zkouseno dne:

11173626 Olesnice - Trpin

asfaltova smeés

Mista JV oznagil:
obrusna vrstva A
loZni vrstva B
14.02.2023

21.02.2023

21.-28.02.2023

Vzorkaf/odbér jadrovych vyvrtd:

Pracovnik ZL
Kochlik

1. ZkuSebni metody a postupy:

ZP 39/20 (CSN EN 15 527) Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) metodou GC/IMS a jejich sumy vypodtem
z naméfenych hodnot v pevné matrici

2. Vysledky zkousek:

Tabulka 1: Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikg

Cislo Hodnota PAU Nejistota méreni Benzo(a)pyren Nejistota méréni
Oznaceni vzorku
vzorku mg/kg susiny % mg/kg susiny %
VN/010/23 JV 1 A 541 11,67 30 . 0,25 20
VN/010/23 JV 1 B 542 361,64 30 23,85 20
3: Vyrok o shodé: -
4: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkousky: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Zkousel: Ing. Jifi Duda

Protokol uzavien dne:

Objednavka (zakazka):

Stredisko Zlin

K Majaku 5001
760 01 Zlién

Misto zkouseni

01.03.2023

037/2023/ZN

Poznamka: * data prevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem
*‘data pfevzata od subdodavale ZL &
*** v piipadg, ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl phijat do laboratofe
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzork( a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.

Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zku3ebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souginem sta

Konec protokolu

Sied

ndardni nejistoty a koeficientu k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
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Protokol o zkousce ¢&.: 142/2023/ZUH 1923
Stavba: * OleSnice Mista JV oznagil: Pracovnik ZL
Specifikace vzorku: * asfaltova smés obrusna vrstva A Vzorkaf/odbér jadrovych vyvrtu: Volny
loZni vrstva B podkladni vrstva C
Datum odbéru: 28.02.2023
Datum dodani: 02.03.2023
Zkouseno dne: 03.-07.03.2023
1. ZkuSebni metody a postupy:
ZP 39/20 (CSN EN 15 527) Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikii (PAU) metodou GC/MS a jejich sumy vypoctem
z naméfenych hodnot v pevné matrici
2. Vysledky zkousSek:
Tabulka 1: Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki
Cislo Hodnota PAU Nejistota méreni Benzo(a)pyren Nejistota méréni
Oznaceni vzorku
vzorku mg/kg susiny % mg/kg susiny %
VN/013/23 JV 1 A 716 48,47 30 2,51 20
VN/013/23 JV 1B 717 872,90 30 22,00 20
VN/013/23 JV 1 C 718 1306,25 30 13,35 20
3: Vyrok o shodé: -
4: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkousky: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Zkousel: Ing. Jifi Duda
Stredisko Zlin Misto zkouseni Laboratof
K Majaku 5001
76001 Zlien e A
7xU s\\‘,
Protokol uzavren dne: 07.03.2023 Vedouci ZL Uherské Hradlsté / $ ./JH'I‘B Jt’/(‘(
A \
/ ~~ -7
Objednavka (zakazka): 037/2023/ZN /9 o2}
= CONSULTEST) e
Poznamka: * data prevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem : wl \ Lo >
wog o N /
ata prevzata od subdodavale ZL &. \ < P / 6/
** y pripad@, Ze je jako vzorkar uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pijat do laboratofe A— \\ ___)/,/ >
Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorki a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem. & 121

Protokol muZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souginem standardni nejistoty a koeficientu k = 2, coz pro normaini rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95% TSR
Konec protokolu

—



