I CONSULTEST s.r.o. Medrova 974/4, 627 00 Brmo

al Email: consultest@consultest.cz
ZkuSebni laboratof, vyzkum |
a poradenské sluzby ve stavitelstvi
OD: PRO:
Jméno: - Jméno: -
Firma: CONSULTEST, s.r.o. Firma: SUS JMK, p.o.k.
Ulice: Medkova 974/4 Ulice: Zerotinovo namésti 449/3
PSC, Mésto: | 627 00 Brno PSC, Mésto: | 602 00 Brno
NaSe znacka: 081/23/ZP Datum: erven 2023

Véc: Vyjadreni ke zkouskam obsahu polyaromatickych uhlovodikii (PAU) v asfaltovych

smésich s ohledem na vyhlasku 130/2019 Sb. o kritériich, pfi jejichZ splnéni je asfaltova

smés vedlejSim produktem nebo prestava byt odpadem na silnici ,11/368 Letovice“

Na zakladé poZadavku objednatele bylo vypracovano toto vyjadieni, které zhodnocuje dosazené
vysledky ze stanoveni obsahu polyaromatickych uhlovodikt na akci ,11/368 Letovice®.

UDAJE O VZORCICH

Odbéry vzorku byly provedeny 29. 5. 2023. Celkové byly odebrany 4 jadrové vyvrty.

ZPUSOBY ZKOUSENI

ZKUSEBNI METODY A POSTUPY
CSN EN 12697-36, mimo 4.2 Stanoveni tloustky asfaltové vozovky
ZP 39/20 (CSN EN 15527) Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) metodou

GC/MS a jejich sumy vypoctem

Vyhlaska 130/2019 Sb. Vyhlaska o kritériich, pfi jejichz splnéni je asfaltova smés

vedlejSim produktem nebo prestava byt odpadem

ZKUSEBNI ZARIZENI

ZkuSebni zafizeni byla fadné ovérena nebo kalibrovana.

ZKUSEBNI POMUCKY

Vrtaci souprava pro odbér jadrovych vyvrt(, laboratorni pomcky.

lﬂ:@%ﬁéﬁu TEST s.r.0.

@ Zkugebni taboratof, vyzkum

a poradenske sluzby ve stavitelstvi
Medkova 974/4 IC: 25346784
G27 00 Brino DIC: CZ25345784
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ZkuSebni laboratof, vyzkum
a poradenské sluzby ve stavitelstvi

UDAJE O ZKOUSENI

Odbér jadrovych vyvrtl asfaltovych vrstev byl proveden jadrovou vrtackou s fezaci korunkou priiméru
100 mm do urovné podkladni vrstvy.

Na jadrovych vyvrtech byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:
- Jadrové vyvrty byly fotodokumentovany.

- Byl ur€en druh a zméfena tloustka jednotlivych vrstev.
Jednotlive vrstvy jadrovych vyvrti byly oddéleny a oznacgeny jako obrusna (,A“) a loZni vrstva (,B“) dle
zadani objednatele, za ucelem zjisténi koncentrace $kodlivin (pfitomnost dehtu) v pevném vzorku.

V souladu s poZadavky pfilohy ¢&islo 1 Vyhlasky 130/2019 Sb. bylo provedeno stanoveni celkového
obsahu vybranych Skodlivin v susiné vzorku v rozsahu ukazatell uvedenych v tabulce 1 a 2.

Protokoly o provedenych zkouskach jsou v pfiloze 1 a 2.

VYSLEDKY ZKOUSEK
Stanoveni mnoZstvi polyaromatickych uhlovodikl bylo provedeno na vzorcich z jadrovych vyvrti.
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ZkuSebni laboratof, vyzkum i
a poradenské sluzby ve stavitelstvi
Tabulka 1: Souhrn vysledkd PAU
: ; e~ | Tloustka
g Jadrovy e Hodnota Klasifikacni
Typ zkousky vyvrt Staniceni Vrstva PAU suma tida \(/:3:1\1/))/

Obrusna vrstva

Stanoveni PAU | JV1 | 66,784 A 5,96 mg/kg sus. | ZAS-T1 50

Stanoveni PAU | JV2 | 63,839 Obrus?:)"“t"a 10,88 mg/kg sus. | ZAS-T1 50

Stanoveni PAU | JV3 | 62,920 Obrus?j‘)‘”swa 38,68 mg/kg sus. | ZAS-T3 60

Stanoveni PAU | JV3 | 62,920 LOZ”('B")rSt"a 3,93 mg/kg su§. | ZAS-T1 70

Stanoveni PAU | Jv4 | 62,776 |OPrusnavrstva) 19495mgkg | - \g 13 40
(A) sus.

Stanoveni PAU | Jv4 | 62,776 | SOZNIVISNA | 24 o8 maikg sus. | ZAS-T3 25

(B)

HODNOCENi ANALYZ A TESTU

Vysledky provedenych analyz a testl byly vyhodnoceny dle pozadavku uvedeného v tabulce 1 a 2,
Pfilohy €. 1 k vyhlasce 130/2019 Sb.

Ve zkousenych vzorcich ziskanych z jadrovych vyvrtt JV 1 a JV 2 (vrstva A — obrusna) a JV 3
(vrstva B — loZni) odebranych z akce ,11/368 Letovice®, bylo zji§t&no mnozstvi PAU do 12 mg/kg.

Dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) kiasifikovat kvalitativni tfidou ZAS-T1 a
Ize ho oznacit jako vedlejsi produkt nebo prestava byt odpadem, pokud je s nim nakladano v souladu
s paragrafem 3 a 4 zminéné vyhlasky.

Ve zkousenych vzorcich ziskanych z jadrovych vyvrtt JV 3 (vrstva A — obrusna) a JV 4 (vrstvy A
— obrusna a B - loZni) odebranych z akce ,lI/368 Letovice*, bylo zjisténo mnozstvi PAU mezi
25 az 300 mg/kg.

V tomto pripadé dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni
tfidou ZAS-T3 a Ize ho oznacit jako vedlejsi produkt nebo prestavé byt odpadem, pokud je s nim
nakladano v souladu s paragrafem 3 a 5 zminéné vyhlasky.

Zpracoval: ,

Ing DaVId Frybort @ ;l;)l(;l'ad:\v‘sk{ds‘[r{.‘;rl‘ii"oe v:.:uv 51\
Ing. Miroslav Skrecek oy S Ty
Prilohy

Priloha 1 - Protokol o zkousce ¢&. 417/23/ZB
Ptiloha 2 - Protokol o zkousce &. 353/2023/ZUH
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Zkusebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
L1211 ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

SUS JMK, p.o.k.
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 417/23/ZB

Stanoveni tloustky a druhi konstrukénich vrstev diagnostikované vozovky
Akce ,,11/368 Letovice*

Zku$ebni laboratof CONSULTEST s.r.o. prohlasuje, ze vysledky zkousek se tykaji pouze
zkusebnich vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani

Zzadnym jinym organem.
Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkugebni laboratofe.
Protokol nebo jeho &asti nesméji byt ménény.

Tento protokol obsahuje 4 strany psané textovym editorem na PC a je vypracovan
ve 3 vyhotovenich. Soué&asti protokolu jsou pfilohy — fotodokumentace.

Vytisk &islo: 1 2 3

Brno, dne 8. 6. 2023

Ing. David Frybort
Zastupce vedouciho CZL



Cislo protokolu strana 2 ze 4 pocet pfiloh 1

417/23/ZB pocet listd pfiloh 2
1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU ZL CONSULTEST s.r.o.
Medkova 974/4
627 00 Brno

2. OBJEDNATEL ZKOUSKY

IDENTIFIKACE OBJEDNATELE: suUs JMK, p.o.k.
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

CiSLO ZAKAZKY: 023/2023/ZB

3. UDAJE O VZORCICH

Na Zadost objednatele byly dne 29. 5. 2023 provedeny a odebrany celkem 4 jadrové vyvrty za
ucelem stanoveni tlousték asfaltovych a konstrukénich vrstev diagnostikované vozovky, akce
,11/368 Letovice".

Mista pro provedeni jadrovych vyvrtd byla zvolena zastupcem ZL a jsou specifikovana
na obrazku 1 a v nasledujicich tabulkach. Vzorky vyvrti byly evidovany v knize vzorkd pod &isly
AV/057/23.
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417/23/ZB pocet lista priloh 2
Tabulka 1: Mista provedenych jadrovych vyvrtu
Akce SAdrove Sond Froaznt Umisténi jadrovych vyvrtia Poznamka
vyvrty Y| staniéeni [km] Jadrovych vy
JV1 - 66,784 1,8 m od osy vozovky vievo -
JV 2 - 63,839 2,0 m od osy vozovky vpravo -
/368 Letovice
JV3 - 62,920 2,3 m od osy vozovky vpravo -
JV 4 - 62,776 0,9 m od krajnice vpravo -

4. ZPUSOBY ZKOUSENi
4.1. ZKUSEBNi METODY A POSTUPY
CSN EN 12697-36, mimo 4.2  Stanoveni tloustky asfaltové vozovky

4.2 ZKUSEBNI ZARIZENI
ZkuSebni zafizeni byla fadné ovérena nebo kalibrovana.

4.3 ZKUSEBNI POMUCKY
Vrtaci souprava pro odbér jadrovych vyvrtd, laboratorni pomticky.

5. UDAJE O ZKOUSENI

5.1 ODBER VZORKU A JEJICH PRIPRAVA

Odbér jadrovych vyvrtl asfaltovych vrstev byl proveden jadrovou vrtaékou s fezaci korunkou
prdmeéru 100 mm do Urovné podkladni vrstvy. Vyvrty byly oznadeny a dopraveny v piepravnich
paletach do zku$ebni laboratore.

5.2. PRUBEH ZKOUSEK
Zkousky byly provedeny uvedenymi pracovniky podle citované CSN EN 12697-36
Na jadrovych vyvrtech byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:

- Jadrové vyvrty byly fotodokumentovany
- Byl uren druh a zmérena tloustka jednotlivych vrstev

6. VYSLEDKY ZKOUSEK

Na zakladé laboratornich zkou$ek byly stanoveny hodnoty uvedené v nasledujicich tabulkach.

Tabulka 2: Jadrové vyvrty — tloustky jednotlivych vrstev

Oznaéeni | Staniéeni Asfaltové vrstvy — tloustka [mm] Druh podkladni
vyvrtu [km] A B c Suma vrstvy
JV1 66,784 50 41 - 91 F::;;;aaé;i
Jv 2 63,839 50 25 ; 75 ':r’ne:;;:jaaé;i
V3 62,920 60 70 . 130 ':ne:f;:ja::]‘
Jv 4 62,776 40 65 l:ne:‘?;:jaaénrli




Cislo protokolu strana 4 ze 4 pocet priloh 1
417/23/ZB pocet listl pfiloh 2

7: Vyjadreni nejistoty méfeni: -
8: Vyrok o shodé: -

9: Stanoviska a interpretace: -

Vzorkafr: Zdenék Kochlik
Misto odbéru vzorkd: In situ

Zkousel: Yvona Bundalkova
Misto zkouseni: Laboratof

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.

**data prevzata od subdodavatele ZL &.

***v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, ze vysledky se vztahuiji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratore.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzork( a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani zadnym jinym organem.
Protokol miZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhla zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
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CONSULTEST s.r.0., Medkova 4, 627 00 Brno
ZL Uherské Hradi§té, Pivovarska 546, 686 01 Uherské Hradisié

5\;\/\5&'71 Stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodikii (PAU) List 1/1
KRR N _ Vytisk ¢..
L1211 Protokol o zkousce &.: 353/2023/ZUH 123
Stavba: 111368 Letovice - Chlum Mista JV oznaéil: Pracovnik ZL

Specifikace vzorku: *

Datum dodani:

Zkougeno dne:

asfaltova smés Vzorkaf/odbér jadrovych vyvrti:
obrusna vrstva A
09.06.2023

09.06.-15.06.2023

loZni vrstva B

1. Zkudebni metody a postupy:

ZP 39/20 (CSN EN 15 527) Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) metodou GC/MS a jejich sumy vypoétem
z naméfenych hodnot v pevné matrici

2. Vysledky zkousek:

Tabulka 1: Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiku

Cislo Hodnota PAU Nejistota méfeni Benzo(a)pyren Nejistota méféni
Oznaéeni vzorku
vzorku mg/kg susiny % mg/kg susiny %
AV/057/123 JV 1 A 1949 5,96 30 0,20 20
AV/057/23 JV 2 A 1950 10,88 30 0,15 20
AV/057/23 JV 3 A 1951 38,68 30 0,88 20
AV/057/23 JV 3 B 1952 3,93 30 0,086 20
AV/057/23 JV 4 A 1953 194,95 30 3,55 20
AV/I057/23 JV 4 B 1954 74,28 30 1,32 20
3: Vyrok o shodé: -
4: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkougky: SUS UMK Zkousel: Ing. Jifi Duda
Zerotinovo nam. 449/3 Misto zkouseni Laboratof

Protokol uzavien dne:

Objednavka (zakazka):

Poznamka: * data pievzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem
"*data pfevzala od subdodavale ZL &

602 00 Brno

15.06.2023 Vedouci ZL Uherské Hradi§té:

022/2023/2B

""" v pfipadé. Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku lak, jak byl pfijat do laboratofe
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki a prolokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem
Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkugebni laboratofe Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.

Uvedena rozsifena nejistota méfeni Je sou€inem standardni nejistoty a koeficientu k =

Konec protokolu

2, coz pro normaini rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.




