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 Tabulka 1: Údaje o znovuzískané asfaltové směsi 

č. JV Staničení [km] 
Hloubka zkoušených 

vrstev [mm] 

∑ PAU 

[mg·kg-1] 

Kvalitativní 
třída 

VP nebo ZAS 

přestala být 
odpadem1 

ANO/NE 

Maximální 
plocha 

[m2] 

Maximální 
množství 

[t]3 

Protokol č. 

JV 4 0,530 L 

0 – 40 5,03 ZAS – T1 ANO 

5 000 

460,0 

C
H

 –
 0

3
2

/2
3

 

40 – 85 3,10 ZAS – T1 ANO 517,5 

85 – 140 5,89 ZAS – T1 ANO 632,5 

140 – 230 6,85 ZAS – T1 ANO 1 035,0 

JV 8 1,300 L 

0 – 30 3,22 ZAS – T1 ANO 

5 000 

345,0 

30 – 55 2,87 ZAS – T1 ANO 287,5 

55 – 110 4,14 ZAS – T1 ANO 632,5 

110 – 230 355 ZAS – T4 ANO2 1 380,0 

JV 10 2,010 P 

0 – 40 4,91 ZAS – T1 ANO 

4 238 

389,9 

40 – 100 8,04 ZAS – T1 ANO 584,9 

100 – 145 1 155 ZAS – T4 ANO2 438,7 

145 – 230 26,2 ZAS – T3 ANO2 828,6 

Pozn.: 1) vedlejší produkt (VP) nebo znovuzískaná asfaltová směs (ZAS), která přestala být odpadem, 2) využití dle § 5 a 6 vyhlášky, jinak musí být materiál zlikvidován 

dle platné legislativy, 3) maximální množství při celoplošném frézování do maximální hloubky zkoušených vrstev. 

Objemová hmotnost asfaltové směsi 2300 kg/m3. 

 

 

 


