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TECHNICKA ZPRAVA

SO 101.3 SILNICE I1/379 - USEK 3 (KM 23,350 — 24,300)

a) IDENTIFIKACNI UDAJE

Akce:

Stavba:

Druh stavby:
Stavebni objekt:
Kraj:

Katastralni Gdzemi:

Stupent dokumentace:

Stavebnik :

Uzivatel :

Ziizovatel uzivatele:

Majetkovy spravce:

Projektant :

STRUCNY POPIS ZMENY

117379 Tisnov — Liptvka, I. stavba

11I/379 Drasov pritah 2. stavba, km 23,350 - 24,300
rekonstrukce

SO 101.3 Silnice 11I/379 — tsek 3 (km 23,350 — 24,300)
Jihomoravsky

Drésov

dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 3/5,

601 82 Brno, 1C: 70888337, DIC:CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrZbou silnic Jihomoravského kraje,
piispévkovou organizaci kraje, Zerotinovo namésti 3/5,
601 82 Brno

Sprédva a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkovou organizaci kraje, Zerotinovo ndmésti 3/5,
601 82 Brno

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namé&sti 3/5, 60182 Brno
IC: 70888337, zfizovatel uZivatele

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 3/5,

601 82 Brno, IC: 70888337, DIC:CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrZbou silnic Jihomoravského kraje,
piispévkovou organizaci kraje, Zerotinovo namésti 3/5,
601 82 Brno

Ing. Jifi Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno
kancelar: Venhudova 998/25, 613 00 Brno
IC: 13372319, DIC: CZ480326401

Na zdklad¢ provedené podrobné diagnostiky vozovky (Silni¢ni laboratof Jifi Dobrovolny,
12/2016) byla dle pozadavku objednatele provedena zména zpusobu rekonstrukce silnice II/379
v useku km 23,350 000 — 24,325 866.

Rekonstrukce bude provedena nasledujicim zptisobem:

- v km 23,350 000 — 23,460 000  kompletni viyména vSech vrstev v celé Sitce silnice

- km 23,460 000 — 23,775 000

- km 23,775 000 — 23,825 000
- km 23,825 000 — 24,045 000

- km 24,045 000 — 24,325 866

vyména obrusné a lozné vrstvy
kompletni vyména vSech vrstev

leva polovina
prava polovina

kompletni vyména vSech vrstev v celé Sitce silnice

leva polovina
prava polovina

kompletni vyména vSech vrstev
vyména obrusné a lozné vrstvy

kompletni vyména vSech vrstev v celé Sitce silnice
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f) KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky jsou vyznaceny ve vzorovém piicném fezu a jsou navrZeny v nasledujicich
typech:

Asfaltobetonova vozovka prutahu, napojeni MK konstrukce 1A

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACOI11+ PMB 25/55-55 (ABST) 40mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik PS — CP 0,2 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL16+ PMB 25/55-55 (ABHI) 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik PS — CP 0,2 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 228 50/70 (OKH I) 90 mm CSN EN 13108-1
Infiltra¢ni postiik PI-C 0,6 kg/m2 CSN 73 6129
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 GA 150 mm  CSN 736126-1
Stérkodrt SDA 0/63 GE (SD) 200 mm _CSN 736126-1
Celkem 540 mm

Asfaltobetonova vozovka prutahu  konstrukce 1B

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACOI11+ PMB 25/55-55 (ABS 1) 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik PS — CP 0,2 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL16+ PMB 25/55-55 (ABHI) min. 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik PS — CP 0,2 kg/m2 CSN 736129

Vyspraveni trhlin a vytlukd, o¢isténi povrchu
Odfrézovani vrstvy stavajiciho krytu cca tl. 100 mm
Celkem min. 100 mm

Dlazdéna vozovka autobusovych zastavek  konstrukce 2

Zulova kostka drobnd 12/12/12 DL; Zula 120 mm CSN 736131-1
LozZe z cementové malty LOZE 40mm CSN 736124-1
Smés stmelend cementem SC 0/32 C8/10 (KSC1I) 180 mm CSN 736124-1
Stérkodrt SDA 0/63 GE (SD) 200 mm __ CSN 736126-1
Celkem 540 mm

Konstrukce Ziviénych sjezdu na pozemek  konstrukce 3

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-55 (ABST) 40mm CSN EN 13108-1

Spojovaci postiik PS — CP 0,2 kg/m2 CSN 736129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 228 50/70 (OKH I) 90 mm CSN EN 13108-1

Infiltracni postiik PI-C 0,6 kg/m2 CSN 73 6129

Stérkodrt SDA 0/63 GE (SD) 200 mm _CSN 736126-1
Celkem 330 mm

Konstrukce dlazdénych viezdi  konstrukce 4

Dlazba betonova 20/10/8 Sedd I.jakost DL 80mm CSN 736131
LoZe pro dlazbu z drceného kameniva fr.0-8mm LOZE 40mm CSN 736131
Smés stmelend cementem SC 0/32 C8/10 (KSC1I) 150 mm CSN 736124-1
Stérkodrt SDA 0/63 GE (SD) 150 mm __ CSN 736126-1
Celkem 420 mm

Dlazdéna vozovka — prejizdny zZlabek  Kkonstrukce 5

Zulova kostka drobna 12/12/12 DL; Zula 120 mm CSN 736131-1
Loze z cementové malty LOZE 40 mm CSN 736124-1
Stérkodrt SDA 0/63 GE (SD) 170 mm _ CSN 736126-1
Celkem 330 mm
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Konstrukce dlazdénych chodniki  konstrukce 6

Dlazba betonova 20/20/6 Sedé I.jakost DL 60 mm CSN 736131
LoZe pro dlazbu z drceného kameniva fr.0-8Smm LOZE 40 mm CSN 736131
Stérkodrt SDA 0/32 GN_(SD) 150 mm___CSN 736126-1
Celkem 250 mm

Provizorni napojeni sjezdi a sjezdi na pole (vlevo ve sméru stani¢eni) bude provedeno
vrstvou Stérkodrti (0/32) tl. 200 mm.

Vozovka v intravildnové ¢asti je lemovana betonovymi silni¢nimi obrubniky 100/15/25 vysky
+0,12 m nad pfilehlou vozovkou. V misté¢ planovanych parkovacich zélivii ndjezdovymi obrubniky
vySky + 0,02 m nad pfilehlou vozovkou. Ze strany zelenych ploch je chodnik lemovéan chodnikovymi
betonovymi obrubniky 100/10/25 vysky min. + 0,06 m nad drovni chodniku. Pfechody pro chodce
jsou feSeny pies sniZeny betonovy obrubnik vysky + 0,02 m. Bezbariérové obrubniky pro zastavky
a ndstupisté maji vysku 0,16 m nad prilehlym zélivem.

Vsechny obrubniky jsou uloZeny do loZe z betonu C 25/30 XF3. Konce obrubniki uklddanych
do oblouki je nutno fezat ve sméru radidlnim tak, aby vznikla spara konstantni tloustky (uloZeni
obrubnikil na sraz).

Betonovi dlazba musi vyhovovat pozadavkim CSN 73 6131-1 Stavba vozovek, dlazby a dilce
(Cast 2: Kryty z dlazeb) a CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
pusobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek. Betonova dlazba chodniku je kladena s fadkovou
vazbou kolmo k ose chodniku. Barva betonové dlazby je navrZena Sedd. Spary betonové dlazby budou
vyplnény drobnym téZenym kamenivem frakce 0/4, popt. 0/2.

V mistech bezbariérovych pfistupti na chodnik jsou obrubniky vysky +0,02 m - +0,08 m ze
strany chodniku lemovdny varovnym pdsem S§itky 0,40 m z dlazby s vyrazné odliSnym povrchem
a barvou od okolni dlazby.

Pro smés ACP 22S 50/70 bude pouzit homogenizétor pro zabranéni segregace kameniva.

Spédra mezi stavajici a novou asfaltovou plochou bude oSetfena zdlivkou z modifikovaného
asfaltu dle TP 115.

V intravilanu bude vozovka lemovéna zvySenymi betonovymi obrubniky.

Projekt pocitd s vyuzZitim vybouranych podkladnich vrstev stdvajici vozovky na vyménu
podloZi v dseku 24,045 — KU. Vyména podloZi se predpokldd4 v mocnosti 300 mm. PodloZi v dseku
23,350 - 24,045 bude bez tprav. Vyména podlozi v tomto tseku bude pouze v pfipad¢ nedodrZenych
hodnot CBR a Eg; na plani.

j) ZEMNI PRACE

Ptevazuji odkopdvky a bourdni stavajici vozovky.

V ndvrhu projektant uvazuje s dpravou (resp. vyménou zeminy) podloZi. Pro tuto stavbu byla
zpracovana diagnostika stavajici vozovky (prosinec 2007) a v ¢ervnu 2010 doplnény jadrové odvrty
a v prosinci 2016 byla provedena dopliiujici diagnostika vozovky.

Dle zjisténych parametri o stdvajici vozovce byly navrzeny tupravy podloZi pro novou
konstrukci vozovky.

Jako materidl pro vyménu podloZi 1ze bez upravy pouzit pouze zeminy vhodné a velmi vhodné
dle CSN 73 6133.

Jako nasypovy materidl a materidl pro zpétné zasypy lze bez tpravy pouZit pouze zeminy
vhodné a velmi vhodné dle CSN 73 6133. Zasyp a nasyp bude zhutnén po vrstvach na miru dle CSN
73 6133.

Navrh vyuziti materiall ze stavajici vozovky dle vysledkt diagnostiky stavajici vozovky:

Km 23,350 — 23,460, stdvajici konstrukce vozovky tl. 550 mm, dobrd tinosnost podloZi

120 — 203 mm asfaltové vrstvy — odfrézovani — odvoz do recyklaéniho centra

347 - 430 mm penetracni makadam + Stérkodrt’ — vybourdni a pouziti materidlu po recyklaci na
vyménu podloZi v dseku 24,045 — KU.
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Km 23,460 — 23,775, stdvajici konstrukce vozovky tl. 520 mm, dobrd tinosnost podloZi

200 mm asfaltové vrstvy — odfrézovani — odvoz do recyklac¢niho centra

70 mm penetraéni makadam — vybourdni a pouziti materidlu po recyklaci na vyménu podloZi v dseku
24,045 - KU.

250 mm kaleny §térk — vybourani a pouziti materidlu po recyklaci na vyménu podloZi v useku 24,045
- KU.

Km 23,775 — 24,045, stdavajici konstrukce vozovky tl. 550 mm, dobrd vinosnost podloZi

240 mm asfaltové vrstvy — odfrézovani — odvoz do recyklac¢niho centra

110 mm penetra¢ni makadam — vybourani a pouziti materidlu po recyklaci na vyménu podlozi v dseku
24,045 - KU.

200 mm kaleny $térk — vybourani a pouZziti materidlu po recyklaci na vyménu podloZi v useku 24,045
- KU.

Km 24,045 — KU, stdvajici konstrukce vozovky tl. 450 mm, havarijni iinosnost podlozi

130 mm asfaltovy nédtér — vybourdni — odvoz do recykla¢niho centra

320 mm penetracni makadam a kaleny Stérk — vybourdni a pouZiti materidlu po recyklaci na vyménu
podloZzi v useku 24,045 — KU.

Prebytek vybouranych podkladnich vrstev stavajici vozovky bude odvezen do recyklakéniho
centra, odvozni vzdalenost 25 km.

Projekt pocitd s vyuzitim vybouranych podkladnich vrstev stavajici vozovky po recyklaci na
vyménu podlozi v dseku 24,045 — KU. Vyména podloZi se piedpokladd v mocnosti 300 mm. Mezi
stavajici podlozi a novou 300 mm vrstvu nahrazovaného podloZi se rozprostie separacni geotextilie. V
useku 23,350 - 24,045 se s dpravou podlozi nepocitd. Pokud se ale béhem stavby na zdkladé zkousky
CBR na plani prokdZe nedodrZeni minimdlnich pfedepsanych hodnot CBR (pro aktivni zénu min. 15%
CBR a pro podloZi nasypu min. 10% CBR) v¢etné modulu unosnosti (Egetr = min 45 MPa a zhutnéni
aktivni zény na 102% PS), dodavatel v soucinnosti s geologem stanovi optimalni zptsob sanace plan¢
i v tomto dseku trasy silnice 1I/379 (SO 101.3).

Odfrézované a vybourané asfaltové vrstvy budou odvezeny k recyklaci do recykla¢niho
centra. Podkladni vrstvy budou po recyklaci pouZity na vyménu podlozi v km 24,045 — KU. Piebytek
z vybouranych podkladnich vrstev vozovky bude odvezen k recyklaci do recykla¢niho centra.

Vyména podloZi v tseku ZU — 24,045 v piipadé nedodrZenych hodnot CBR a Eg, bude
provedena v tloustce 0,30 m.

V ramci SO 101.3 budou plochy podél silnice 11/379 opatieny ornici v tloust’ce 0,10 m. Oseti
travnim semenem a oSetfovani je zahrnuto v tomto SO. Celkovd potieba ornice je 227,9 m®. Humézni
materidl je ziskdn v rdmci této stavby (SO 001.3 Pfiprava uzemi — tsek 3).

Ostatni body ptivodni technické zpravy zistavaji v platnosti

V Brné, prosinec 2016 Ing. Radomil Jaro$




