Podkladni pas:
Horni povrch

Kryci asfaltové vrstvy
Vlozka

Dolni povrch

podélnou perforaci v Sifce pfesahu

Vlastnosti dle CSN EN
13707a CSN EN 13969
Zjevneé vady

Délka

Sitka

Pfimost

Tloustka

Vodotésnost

Chovani pfi vnéjSim pozaru
Reakce na ohen

Propustnost vodni pary
Tahoveé vlastnosti: nejvétsi
tahova sila pod/pfic
Tahové vlastnosti: ProtaZzeni
pod/pfi¢

Odolnost proti protrhavani
Vypoctova hodnota pfibiti

/ lepenkovy hiebik
Ohebnost za nizkych teplot
Odolnost proti stekani pfi
zvySené teploté

Kryci pas:

Kryci hmota
Vlozka

Podélné presahy
Horni povrch
Spodni povrch
Tloustka (mm)

Vlastnosti dle CSN EN 13707
Délka

Sitka

Pfimost

zkuSebni postup  jednotka
CSNEN 1850 -1 -
CSNEN1848-1 m
CSNEN1848-1 m

CSN EN 1848 -1 mm/10m
CSNEN 1849 -1 mm
CSN EN 1928

Metoda B kPa

CSN P CEN/TS 1187
CSN EN 13501-5 -
CSN EN ISO 11925-2
CSN EN 13501-1 -
CSN EN 1931 -

v

CSN EN 12311-1 N/50 mm

CSNEN 12311-1 %
CSN EN 12310-1 N

N
CSN EN 1109 °C

CSN EN 1110 °C

Specialni vlies / pfesah kryty stahovaci folii
TOP -SBS modifikovany asfalt
Spfazena nosna viozka

Za studena samolepici SBS modifikovany asfalt a stahovaci folie s

vysledek

zZadné nedostatky
>10,0

21,0

< 20 splnéno

> 3,0

> 200 (24 hodin)
Broof (t1)

tfida E
u =20.000

= 1000/1000

22 /2
200

Modifikovany asfalt SBS (Styren-Butadien-Styren)
Skelna tkanina zesilena skelnou rohozi

Podélné pfesahy chranéné separacni spalnou folii
Barevny hrubozrnny mineralni posyp

Separacni spalna PE folie
4,2 (£ 10%)

ZkuSebni postup Jednotka  Vysledek
CSN EN 1848-1 m >10,0
CSN EN 1848-1 mm > 0,995
CSN EN 1848-1 mm/8m <20



Tloustka

Max. tahova sila

(podélna / pficna)
Protazeni (podélné / pficné)
Ohebnost za nizkych teplot
Odolnost proti stékani pfi
zvysene teploté

Reakce na oheri

Pfilnavost posypu
Propustnost vodni pary

CSN EN 1849-1

CSN EN 12311-1
CSN EN 12311-1
CSN EN 1109

CSN EN 1110
CSN EN 13501-1
CSN EN 12039
CSN EN 1931

mm
N/50mm
%
°C
°C

%

4,2 (£ 10%)
1100 + 200/
1100 = 200
>2 [ >2
<-15

> 100
E

< 30

u = 20 000



