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MPM 430 - 011 (28.4.2015, Rugar Jaromir, Ing.)

Objekt: Most ev. &. 430 - 011 (Most pfes trat €D u Rousinova)
Okres: Vyskov

Prohlidku provedia firma: Rusar mosty, s.r.o.

Prohlidku proved!: Rus$ar Jaromir, Ing.

Datum provedeni prohlidky: 28.4.2015

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky: Jasno i
Teplota vzduchu: 25 °C Teplota NK: 18 °C

A. ZAKLADNi UDAJE
Cislo komunikace: 430 Stani¢eni km: 14,575 Ev. & mostu: 430-011
Nazev objektu: Most pfes trat CD u Rousinova

StaniCeni ve sméru: Od Brna ku Vyskovu Zpusob zpfistupnéni: Pristupové cesty po
nasypovem télese za kfidly.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Bez provedeni sond nelze zaklady jednozna&né& urgit, dle
mostniho listu jsou vsak opery na pilotach a podpéry jsou
zaloZeny plo8né na masivni ZB patce.

2. Mostni podpéry, kfidla, &elni zdi

2.1 Opéry jsou masivni, monolitické Zelezobetonove, kfidla taktéz.
Mezilehle podpéry jsou tvofeny ZLB kruhovym sloupem,
nahofe s pfiénym Uloznym prahem.

3. Nosna konstrukce, lozZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Nosnou konstrukci tvofi tfi pole, véechny pole jsou prosta,
nikoliv spojita. Kazdé pole je tvofeno sedmi predpjatymi,
prefabrikovanymi, Zelezobetonovymi nosniky typu 1-62 z
betonu B500. Loziska jsou na opérach i pilitich elastomerova,
na nizkych hrobeécich z betonu. Klouby na mosté nejsou.
Mostni zavery jsou flexibilni, na obou opérach. A na kazdém
pilifi po dvojicich, vzdy na pfechodu: Nosna konstrukce - pili -
nosna konstrukce.

4. Mostni svr$ek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

4.1 Vozovka je na mosté Ziviéna, povrch AB. lzolaéni systém neni
mozné pfesné urcit, ale izolace bude nejspie vanova
ukoncena fabionem pod ozub fims. Chodniky na mosté
nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové monolitické a opatreny
pfimo pochozi izolaci. Kolejovy svrdek na mosté neni. Zalivky
v mistech zaveérd.
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5. Mostni vybaveni - zachytna, ochranna a revizni zafizeni; dopravni znageni, osvétleni, odvodiovaci

zafizeni

5.1

6. Cizi zafizeni

6.1

Obé fimsy jsou opatfeny zabradelnim svodidlem se svislou
vypini, Nad kfizenim se zeleznici jsou k zabradelnimu
svodidlu pfipojeny zabrany proti dotyku vedeni. Na
predmostich osazeny tabulky s ev. & mostu. Od zabradli ke
koleji vede vodi¢ pro ukolejeni.

Sdélovaci kabel v levé fimse.

7. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

7.1

Svahy ke kolejim jsou opatfeny betonovymi zatraviiovacimi
tvarnicemi. Pfistupové cesty pod most po nasypovém t&lese
za kridly.

C. STAV A ZAVADY CASTIi MOSTU

0.1

1. Zaklady mostnich podpér a kiidel, zemni téleso

11

2. Mostni podpéry, kfidla, celni zdi
2.1

3. Nosna konstrukce

3.1

4. Loziska, klouby, mostni zavéry

4.1

Bez provedeni sond nelze stav zakladl presné urcit, ale
dosud heze zmén, vypovidajicich o geometrickém posunuti
zaklada.

Opéry v pofadku, sloupy mezilehlych podpér s lokalnimi
svislymi trhlinami s maximalni $itkou do 2 mm. U pilife P3
kaverna v sanaéni malté do hloubky 3 cm. Ulozn& prahy u
pilitd a zejména na krajich protkany vdesmérnymi trhlinkami,
na piliti P2 dokonce vpravo kaverna, beton z popraskaného
Ulozného prahu pada do kolejisté, provizorngé sepnuty
ocelovym pfipravkem. Mezi opérou 2 a jejim levym kfidlem je
Siroka spara, kolem ni degradace betonu a frhlinky, v jednom
misté i kaverna. Spodni stavba plosné sanovana, obecné v
pofadku. Znecisténa graffiti.

Nosna konstrukce je plosné v pofadku, sanovana. Pouze
dodatecné dobetonované ¢&asti na koncich nosnikl v misté
kotev predpinaci vyztuze jsou popraskane. Lokaln& v
podhledu i na bocich nosnikll rezavé skvrnky od korodujici
meékké vyztuze s malym krytim.

Loziska v pofadku, pouze jedno na OP1 protkano trhlinkami.
Klouby na mosté nejsou. Mostni zavéry vyjezdene, hmota
zaveéru lokalné vytlacena.

Strana 3z 14




MPM 430 - 011 (28.4.2015, Ru&ar Jaromir, Ing.)

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

5.1 Vozovka nerovna s vyspravkami a vyjetymi kolejemi do 10
mm. lzolace na fimsach se v misté hran trha a loupe, jsou
om&ele. Rampovitée ukongeni fims je misty porusene,
prosedlé. Zalivky mostni zavérl jsou rozjezdéné.

6. |zolaéni systém
6.1 Plo&né funguje, lokalni vyluhy v misté fims.
7. Odvodnovaci zafizeni

7.1 Na mosté jsou v prvnim a tfetim poli vZdy dva odvodriovade,
Bez zavad. Skluzy od odvodriovatl ve svazich misty
rozvolnéné, konce svod( odvodiiovaél koroduiji.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znageni a oznaceni mostu

8.1 Zabradelni svodidlo je silné zkorodované, povétSinou
Supinové, Lokalné je i vyplit zcela zkorodovana. Natér je
straveny témeér ze 100%. Zabradelni svodidlo nema
dostate¢nou vysku, horni madlo pouze 90 cm. Dopravni
znaceni i oznaCeni mostu v pofadku. Lokalné urazeny
smeérovy sloupek na svodidle.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykove, protikoufové, protinarazove,
kryci a izolacni zabrany, protihlukove zdi apod.

9.1 Chybéjici PKO a koroze protidotykovych zabran - zejména v
mistech dodate¢ného pfivaieni propojek jednotlivych dilcd.

10. Cizi zafizeni na mosté
101 Kabel uzemnéni, vedouci od zabradli neni pfipevnén ke koleji.
11. Uzemi pod mostem a pFistupové cesty

11.1 Skluzy odvodhovacl jsou rozbité a vyvafisté rozpadlé.
Lokalné rozvolnéné svahové tvarnice, jinak v poradku.
Kolejisté v pofadku.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENIi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky
- Pfi provadéni prohlidek sledovat, zdali se trhliny neobjevi i v dalich loziscich.

- Dale provadét béznou nestavebni udrzbu.
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5.odstranéni nutno provést ihned

- Vyspravit Glozné prahy vnitinich podpér, zejména na podpéfe P2, ktery opadava piimo do
kolejisté! Provést otryskani piskem, kotveni sanaéni vyztuzné mfizky, reprofilace sanaéni
maltou. Pii tomto zasahu provést lokalni sanaéni zasahy na spodni stavbé i nosné konstrukci.
Svislé trhliny na sloupech vnitinich podpér opatfit sledovacimi teréiky. Pfipadné provést
zesileni uhlikovou tkaninou.

3.odstranéni nutno do 1 roku

- Protidotykové zabrany opatfit PKO a lépe pfikotvit.

2.odstranéni nutno do 5 let

- Vyhledové naplanovat opraveni skluzi pod a za mostem.

- Lokalné opravit pfimo pochozi izolaci na fimsach.

- Vyhledové vymenit zabradelni svodidlo za nové véetné smérovych sloupkd.

- Vyhledové sanovat trhliny v kfidlech.

- Vyspravit rampovité ukonceni fimsy.

- Vyfrézovat a polozit novou obrusnou vrstvu a dale vyspraveni hmoty flexibilnich zavérd.

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENi SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :30.4.2015

Poznamka :

Prohlidka byla projednana se spravcem pfi pfedani.

G. ROZHODNUTI

O ZMENE ZATIiZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO

STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:

IV - Uspokojivy

Koeficient stavebniho stavu:

a= 0,8

Nosna konstrukce

Stavebni stav:

[l - Dobry

Koeficient stavebniho stavu:

o=

1

Zatizitelnost

Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:

K - CZEN (Zatizitelnost stanovena
kombinovanym statickym vypocétem)

Vn= 38t
Vr= 80t
Ve = 243t
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Pouzitelnost: Il - Pouzitelné s vyhradou Maximalni napravovy tlak = 12,0 t
Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2019

- Pozn. Po provedeni opravy Uloznych prahl mezilehlych podpér nutno provest 1. HP

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci, pfipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Fotodokumentace:

Pohled na most ve sméru stani¢eni

Pohled na most proti sméru stanigeni.

Pohled na most zprava.
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Pohled na most zleva

Pohled na OP1 a podhled NK.

Pohled na P2 a podhled NK.
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Pohled na P3 a bok a podhled NK.

Pohled na OP4 a podhled NK

Podhled NK 1. pole.
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Podhled NK 3. pole.

Elastomerové lozisko na nizkém
hrobecku

Popraskané dobetonovani nosnik.
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Trhlinky na P3 i v jeho Glozném prahu

Kaverna z odpadlé sana&ni malty.

Trhlinky na P2.
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Pohled na kraj ulozného prahu P3 -
drobné trhlinky.

pohled na kraj Ulozného prahu na P2
vlevo, kaverna. Beton odpadava pfimo
do kolejisté. Zpevnéno sponami.

lokalni zrezivélé skvrny na podhledu NK.
Odrazeny beton.
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Rozbité vyvaristé a skluz pod mostem.

Rozpadlé rampovité ukonéeni Fimsy.

Vyjezdéné mostni zavéry a nerovna
vozovka.
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Koroze zabradli, az Supinové. Lokalné
Ubytek materialu 100 %.

Mostni odvodriovaé.

Protidotykova ochrana s poéatky koroze.




