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1. Identifika¢ni udaje

Stavba: [1/431 Kloboucky, most 431-009
Staniceni: km 19,504
Objednatel dokumentace: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje

pfispévkova organizace kraje
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno
IC: 70 93 25 81
Stavbu zajistuje: Oblast Stfed
Orechovska 541/35
619 00 Brno
Zhotovitel dokumentace: Projekcni kanceldr PRIS spol. s r.o.
Osova 20
625 00 Brno
vedouci projektant - Ing. Martin Rehulka (Al:1003412)
zodp. projektant - Ing. Rostislav Otevrel (Al: 1006822)
Okres: Vyskov
Kraj: Jihomoravsky
Misto stavby: Stavba se nachazi v intravilanu obce Kloboucky na silnici 11/431,
kterou prevadi pres Levostranny pritok Kloboucky.
Souradny systém: S-JTSK, B.p.v.

Projekéni kancelar PRIS spol. sr.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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2. Nakladani s odpady

Béhem vystavby mostu vznikne pfi stavebni ¢innosti mnozstvi odpadového materialu.
V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné s odpadem nakladat dle
platné legislativy.

Pravni predpisy

Zakon ¢.541/2020 Sb. - Zakon o odpadech

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh. - Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady
Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. - Vyhlaska o podminkach ukladani odpadu na skladky
Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. - Katalog odpad

Prehled druh( odpadd, které se na stavbé vyskytnou

Jedna se o odpady znacené kddem 17 dle katalogu odpad( (Stavebni a demoli¢ni odpady, véetné vy-
téZzené zeminy z kontaminovanych mist), kategorie O, N.

(0) - Obycejny odpad

(N) - Nebezpecny odpad

Tabulka odpadd, zplGsob znesSkodnéni

Cislo , . . 5 | Mnozstvi
odpadu nazev odpadu kategorie odpadu| zplsob zneskodnéni [t]

17 01 01 | Beton, kam. do bet. (0) skladka 139
17 03 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet (N) skladka 26
17 03 02 | Asfaltové smési (0) skladka 67
17 04 05 | Ocel (0) recyklace 2

17 05 04 | Zemina a kamenivo (0) skladka 276

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi odpady zde neuvedené, které souviseji
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem. Ve smlouvé investora a zhotovitele na dodav-
ku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho €in-
nosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich me-
chanizmU s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu
ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru a vyvézt ji na prislusnou skladku nebo
do spalovny.

Nebezpecny odpadovy materidl musi byt shromazdovdn oddélené do nadob, ¢i kontejner(
k tomu uréenych, poté odvezen na sklddku nebezpeéného odpadu. Obycejny odpadovy materidl bude
skladovan na plochach k tomu uréenych a odvazen dle moznosti vyuziti.

Projekéni kancelar PRIS spol. sr.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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Materialové vyuzitelné odpady budou vyuzZity (recyklace). Spalitelné odpady budou termicky
odstranény ve spalovné. Odpady, které nelze vyuzit a jsou nespalitelné, budou odstranény (skladka).

Na zakladé zkousky PAU provedené v misté stavby bylo zjisténo, Ze asfaltové vrstvy splfiuji po-
Zadavky na zatfidéni do kategorii ZAS-T1 (obrusna vrstva), ZAS-T2 (loznd vrstva) a ZAS -T3 (podkladni
vrstva).

Vrstvy ZAS-T3 a ZAS-T4 odfrézované oddélené od ostatnich vrstev nejsou povazovany za od-
pad, pokud jsou se splini kritéria dle vyhlasky 130/2019 sb. Odfrézovana obrusna a loZna vrstva bude
odvezena na skladku v rezii zhotovitele. Podkladni vrstva bude odstranéna v tl. 70 mm a odvezena na
sklddku jako nebezpecny odpad.

Prilohou této zpravy je i vysledek provedenych zkousek PAU v misté stavby.

Pro uskladnéni odpadi je mozné vyuzit fizenou skladku (cca 10 km — skladka v Kozlanech).
Vybér skladky je véci zhotovitele pfi podani nabidky.

Zhotovitel stavby musi vést evidenci vzniklych odpadui véetné doloZeni zplUsobu nakladani a
doklad( o predani opravnéné osobé. Evidence bude predloZena pfi zavérecné prohlidce pred vyda-
nim kolaudacniho souhlasu.

Brno, 3/2023 Ing. Rostislav Otevrel

Projekéni kancelar PRIS spol. sr.o.
Osova 20, 625 00 Brno



TPACR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budé#jovice
pracovisté &. 4 Olomouc

Tovami 731, 783 53 Velka Bystfice

tel. +420585351889

Cislo odbérového protokolu: 0OL/2022/04696 Cislo kontraktu: 0L/2022/00264
LrolSiEat kencelF PRIS SpolNsifEg. - |Nazev zakazky: Kloboucky ulice Zdanska
Zakaznik:
Osovd 717/20, CZ 625 00 Brno Oznateni vzorku: Vi
(¢el odbéru: Stanovenf PAH dle wyhl. & 130/2019 sb.
specifikace plinu vzorkovin(: Pracovni protokol o odbé&ru zarovefi i plainem postupu vzorkoviani
Lokalita odbéru: Kloboucky ulice Zdanska, 5m pred mostem 431-009
|Misto odbé&ru: diléi vzorek €. 1 km 5 m pied moStem; PS; 2m od kraje
Bod odbéru: dil¢i vzorek €. 1 - obrusna vrstva tl. 50 mm; €. 17 - loZni vrtsva tl. 60 mm; €. 17" - podkladni vrstva tl. 70 mm;
Pivodce a pivod odpadu: pivodce odpadu je spoleénost provadéjici stavebni tpravy, ptivod odpadu je asfaltovi smés vyrobena na obalovné
Vellkost vzorkovaného souboru: 5000 m2
Katalogové &islo, pfipadnd \ / .
n& druhu odpadu: Kategorle odpadu: [+]
Hmotnost dil¢tho vzorku [kgl: €.1:0,91 + 1,09 + 1,27 . ::(r:]t')tnost koneéného vzorku cca 3,3 kg
Potet dil&ich vzorki: 1 Hloubka odbéru (m): 0-0,18
Vzhled a popls vzorku: jadrovy vvrt o priiméru 100 mm
Zplsob odbé&ru: ' Systematické ndhodné vzorkovani v pravidelném kroku.
. Pomoci jadrového vrtiku byl ziskan z krytu vozovky cca 2m od kraje jadrovy vyvrt o praméru 10 cm. Vyvrt byl ndsledné rozdélen na 3 dily
Technlka odb&ru, dprava vzorku: dle jednotlivych vrstev za pomoci roziezanim stalni pilou. Jadrovy vyvrt byl uloZen do vzorkovnice, Homogenizace dil¢ich vzorki probihd v
: analytické laboratofi.
lPouiIté odb&rové zafizeni: Jadrova vrtaéka, stolnf pila.
Metoda odbéru: Dle CSN EN 14899 Datumn odbé&ru: 17.6.2022
Vzorkovinf od: 12:00
Podminky prostiedi: : Polojasno; 18°C
Vzorkovani do: 12:15
PoZadavky na laboratof
Parametr Oprava a konzervace Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-130 Bez Gprav 1 x PE pytel

Odbér byl proveden v souladu s planem vzorkovani.
PoZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi: Dle internich a externich bezpeénostnich predpist.
Pozadavky ha kvalitu vzorkovéni: Dle CSN EN 14 899.
Cetnost vzorkovani: dle pozadavkd vyhl. 130/2019 sb.
Odchylky od SOP:

|Pozndmky k odbéru: Odbérova mista konzultovina se zadavatelem. Odebrany vzorek je kontrolni a ovéfuje jakost matertdlu p¥l zvoleném sobu érp.

Z diivodu heterogenity (jakostni, popt.i velikostni) vySetfované matrice nelze zaruéit plnou shodu viastnosti odebratiého vz
. a vzorkovaného zijmového objektu jako celku. Vysledky analytickych rozborii odpovidaji viastnostem vzorku o;ebr;uéh i Zitém
schématu vzorkovani, se kterym byl objednatel seznimen a souhlasi s nim. Kompletni pracovni zdznamy a foyjografie v PR Ci
odbérové skupiny TPA CR, s.r.o0.. Na vyzadani moZno poskytnout.
I
Plan vzorkovani vytvofil: Pospisil Radek, pracovisté €. 4 Olomouc, Tovarni 731, 783 53 Velka Bystfice, tel.: +420 602 646/2$/ ;aﬂf
Z]

Odbér prove&l: Pospi$il Radek, pracovi§té €. 4 Olomouc, Tovarni 731, 783 53 Velkd Bystfice, tel.: +420 602 646 /% /

0dbé&ru pfitomen pfipadn& .

|kontakeni osoba: - Bodpls:

Zplsob uloZeni a doprava vzorku do laboratofe:  Vzorek uloZen do pFepravniho boxu. Pfeprava automobilem do laboratof:

Predéni vzorku do laboratofe: d /7 /
Datum: 17.6.2022 Cas: - 13:00 Pfevzal: . Radek PospifSil / P S: /

. 7
Odbé&r vzorku asfaltové hutn&né vrstvy Strana 1 z 2 dbé protokol vvtvo?e},4: 17.6.2022
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TPACR, s.1.0,, ZL TPA CR, Vrbenski 1821/31, 370 06 Ceské Budé&jovice

pracovité ¢. 4 Olomouc
Tovami 731, 783 53 Velka Bystiice -
tel. +420585351889

PROTOKOL O ODBERU VZORKU ODPADU

Cislo odb&rového protokolu:

OL/2022/04696

Zakaznik:

Projek&ni kancelaF PRIS spol. s r.o.

Nazev zakazky:

Kloboucky ulice Zdanska

Oznageni vzorku:

Vi

i hinkt

ddaje o priib&hu

Misto sondy:

Pohled vpfed:

Odbér vzorku asfaltové hutnénd vrstvy

Pohled vzad:
Misto sondy: Pahled vpfed: i
Pohied vzad: Vyvrt:
Strana 2z 2 Odbérovy protokol vytvoien dne - 17.6.2022






TPACR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice
pracovisté ¢. 4 Olomouc
Tovarni 731

783 53 Velka Bystiice

tel. +420685351889
fax +420585351889
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Protokol o zkousce - stanoveni suma PAU ve znovuziskané asfaltové smési
podie CSN EN 15527

objednatel: Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o. ¢islo protokolu: OL/2022/04697
ﬁ ¢islo kontraktu: OL/2022/00264
E Osova 717/20, 625 00 Brmo POS
T 2 stavba: Kloboucky ulice Zdanska
% '§ objekt: most 431-009 datum odbé&ru: 17.06.2022
ixg‘ﬁ indentifikace vzorku: V1 obrusna vrstva odebral: J. Malik
lg ' misto odbéru: most 431-009 datum provedeni zk.: 24.06.2022
\{;? typ vzorku:  diléi - datum vydani protokolu: 27.06.2022
PAU LOQ [mg/kg] Vysledek [mg/kg] Nejistota méfeni
naftalen 0,2 0,30 + 40,0%
acenaftylen 0,2 <0,20 % 40,0%
géenaften 0,2 <0,20 + 40,0%
fluoren 0.2 <0,20 +400%
fenanthren 0,2 1,08 + 40,0%
anthracen 0,2 0,21 + 40,0%
[fluoranthen 0,2 1,06 + 40,0%
pyren 0,2 0,73 + 40,0%
benzo(a)antracen ] 0,2 -0,84 +40,0%
x c_hrysen 0,2 0,68 * 40,0%
2 |benzo(b)fluoranten 0,2 1,12 + 40,0%
§ benzo(k)fluoranten 0,2 0,25 + 40,0%
§ benzo(a)pyren 0,2 0,87 +40,0%
g indeno(1,2,3-cd)pyren 0,2 <0,20 + 40,0%
dibenzo(a,h)antracen 0,2 0,47 1 40,0%
. |[benzo(g,h,i)perylen 0,2 0,87 * 40,0%
X 16-PAU 3,2 8,80 -
Vysvétlivky. PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota méfeni
susina pfi 105°C 0,10% 99,96% +0,2%
Limity, Suma-16PAU: Vyhlaska 130/2019 Sb. - znovuziskana asfaltova smés - susina, priloha ¢&. 1
Z 16 PAU < 12 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < Z 16 PAU < 25 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tidy ZAS-T2
25 mg/kg sus. £ Z 16 PAU < 300 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltovd smés tfidy ZAS-T3
Z 16 PAU > 300 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4 '
Uvedena roz§ifena nejistota méfenf Uz je sou€inem standardnf nejistoty m&fenl a koeficientu rozilfeni k=2, co2 poskytuje hiadinu spolehlivosti pfiblizng 95%.

hodnoceni / komentar / poznamka:

Vzorek odpovida tiidé ZAS-T1

‘rozdélovnik: 1 x objednatel, 1 x TPA

strana 1/2
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‘ Vysledky zkousek se tykajl jen pfedmaétu zkoudky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmi byt bez souhlasu laboratofe kopirovén jinak nez cely. Zkoudka je
provédéna na stavb&, mimo laboratorni prostory. Udaje o stavbé a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym

soudem v Ceskych Budgijovicich, spisova znagka C 17759, IC 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagi.com.

\

- konec protokolu-




TPACR, sr.0., ZL TPACR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Bud&jovic

Pouzité zkusebni metody:

Stanoveni susiny CSN EN 14346, vyjma 1.7
Stanoveni PAU 1ZP &. 26 (CSN EN 15527)
Odbér vzorku

(provedeno pracovi&tém &.4 Olomouc) CSN EN 12607-27

strana 2/2
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TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice

pracovisté ¢. 4 Olomouc
Tovarni 731
783 53 Velka Bystfice

tel. +420585351889
fax +420585351889
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Protokol o zkous$ce - stanoveni suma PAU ve znovuziskané asfaltové smési
podle CSN EN 15527

objednatel: Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o. Cislo protokolu; OL/2022/04698
% &islo kontraktu: 0L/2022/00264
e Osova 717/20, 625 00 Brno POS
5 o stavba:  Klobougky ulice Zdanska i
£ E| objekt: most 431-009 datum odbéru: 17.06.2022
g®| indentifikace vzorku: V1 lozni vrstva odebral: J. Malik
° . misto odb&ru: most 431-009 datum provedeni zk.: 24.06.2022
g;' typ vzorku:  diléi datum vydani protokolu: 27.06.2022
PAU LOQ [mg/kg] Vysledek [mg/kg] Nejistota méfFeni
naftalen 0,2 0,95 + 40,0%
acenaftylen 0,2 <0,20 + 40,0%
acenaften B 0,2 0,20 +40,0%
fluoren 0,2 ‘ 0,25 + 40,0%
fenanthren 0,2 T 2,59 1 40,0%
anthracen 0,2 0,50 1 40,0%
fluoranthen 0,2 2,17 1 40,0%
pyren 0,2 1,51 1 40,0%
benzo(a)antracen 0,2 1,65 + 40,0%
x |chrysen 0.2 1,18 ] +400%
2 |benzo(b)fluoranten 0,2 2,17 + 40,0%
f"é' benzo(k)fluoranten 0,2 0,39 * 40,0%
§ benzo(a)pyren 0,2 1,77 + 40,0%
g indeno(1,2,3-cd)pyren 0,2 <0,20 + 40,0%
dibenzo(a,h)antracen 0,2 0,99 1 40,0%
benzo(g,h,i)perylen 0,2 1,30 1 40,0%
Z 16-PAU 3,2 17,78 =
Vysveétlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota méfeni
susina pii 105°C 0,10% 99,93% +0,2%
Limity, Suma-16PAU: Vyhlaska 130/2019 Sb. - znovuziskana asfaltova smés - susina, pfiloha &. 1
Z 16 PAU = 12 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tiidy ZAS-T1
12 mg/kg sud. < Z 16 PAU < 25 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tiidy ZAS-T2
25 mg/kg su$. < ¥ 16 PAU < 300 mg/kg sus. - znovuziskané asfaltova smeés tiidy ZAS-T3
2 16 PAU > 300 mg/kg sus. - znovuziskand asfaltova smés tfidy ZAS-T4
Uvedena rozéifena nejistota mé&feni Ut je soudinem standardni nejistoty métenf a koeficientu rozsifeni k=2, coz poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

hodnoceni / komentar / poznamka:

' Vzorek odpovidé tidé ZAS-T2

rozdélovnik: 1 x objednatel, 1 x TPA

straha 1/2

Vysledky zkoudek se tykaji jen pfedmétu zkouéky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmi byt bez souhlasu laboratofe kopirovan jinak neZ cely. Zkou$ka je

provadéna na stavbé, mimo laboratornf prostery. Udaje o stavb& a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Spoleénost je zapsané v abchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Ceskych Budgjovicich, spisové znatka C 17759, I 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagi.com.
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TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budé&jovic

Pouzité zkuSebni metody:

Stanoveni susiny

Stanoveni PAU

Odbeér vzorku
(provedenq pracovistém &.4 Olomouc)

CSN EN 14346, vyjma &.7

IZP &. 26 (CSN EN 15527)

CSN EN 12697-27

strana 2/2
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podle CSN EN 15527

Protokol o zkous$ce - stanoveni suma PAU ve znovuziskané asfaltové smési

objednatel: Projekéni kancelaf PRIS spol. s r.o. &islo protokolu: OL/2022/04699
2 &islo kontraktu: OL/2022/00264
= Osova 717/20, 625 00 Brno POS
T > stavba: Kloboucky ulice Zdanska
£ % objekt: most 431-009 - datum odbéru: 17.06.2022
L%‘ +| indentifikace vzorku: V1 podkladni vrstva odebral: J. Malik
° misto odb&ru: most 431-009 datum provedeni zk.: 24.06.2022
l{f, typ vzorku:  diléi datum vydani protokolu: 27.06.2022
PAU LOQ [mg/kg] Vysledek [mg/kg] Nejistota méreni
naftalen 0,2 1,67 + 40,0%
acenaftylen 0,2 <0,20 1 40,0%
"lacenaften 0,2 0,32 + 40,0%
fluoren 0,2 0,42 + 40,0%
fenanthren 0,2 3,95 + 40,0%
anthracen 0,2 0,95 + 40,0%
fluoranthen 0,2 3,45 + 40,0%
pyren 0,2 2,21 + 40,0%
benzo(a)antracen 0,2 2,65 1 40,0%
% chrysen B 0,2 1,84 1 40,0%
2 |benzo(b)fluoranten 0,2 3,03 + 40,0%
if benzo(k)fluoranten 0,2 0,56 * 40,0%
§ benzo(a)pyren 0,2 2,73 -+ 40,0%
g indeno(1,2,3-cd)pyren 0,2 <0,20 + 40,0%
dibenzo(a,h)antracen 0,2 1,31 + 40,0%
benzo(g,h,i)perylen 0,2 1,70 +40,0%
I 16-PAU 3,2 26,97 -
Vysvétlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota méfeni
sudina pfi 105°C 0,10% 99,86% +0,2%
Limity, Suma-16PAU: Vyhlaska 130/2019 Sb. - znovuziskan4 asfaltova smés - susina, piiloha &. 1
Z 16 PAU < 12 mg/kg su8. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1 .
12 mg/kg sus$. < 216 PAU < 25 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mg/kg su$. < ¥ 16 PAU = 300 mg/kg su$. - znovuziskana asfaltova smés tiidy ZAS-T3
Z 16 PAU > 300 mg/kg su$. - znovuziskand asfaltova smés tiidy ZAS-T4
Uvedenaé roz§ifena nejistota mé&feni Uz je souginem standardnl nejistoty méfen( a koeficientu roz§ifeni k=2, coZ poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

hodnoceni / komentar / poznamka:

Vzorek odpovida tfide ZAS-T3

rozdélovnik: 1 x objednatel, 1 x TPA
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v Vysledky zkousek se tykaji jen pfedmétu zkouréky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmi byt bez souhlasu Iabéatofe kopirovan jinak nez cely. Zkouska je |
: provadéna na stavb&, mimo laboratorn( prostory. Udaje o stavb& a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Spolegnost je zapsaﬁé v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym
\ soudem v Ceskych Budgjovicich, spisova znatka C 17759, IC 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagi.com.
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TPACR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budg&jovic

Pouzité zkusebni metody:

Stanoveni susiny

Stanoveni PAU

Odbér vzorku ‘
(provedeno pracovistém &.4 Olomouc)

CSN EN 14346, vyjma &1.7

1ZP & 26 (CSN EN 15527)

CSN EN 12697-27
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