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1. Uvod

V souladu s poZadavky objednatele byla vypracovana diagnostika vozovky silnice 111/3974
v useku od kfiZzovatky se silnici I/53 po obec Cejkovice, akce ,Silnice I11/3974 kfizovatka s
/53 — Cejkovice (km 0,040 — 2,730)".

VUseku byla provedena vizualni prohlidka s fotodokumentaci, skladba vozovky byla
posouzena odebranymi jadrovymi vyvrty, resp. sondami a navazujicimi laboratornimi
zkouskami, bylo provedeno méfeni Ginosnosti.

Na zakladé realizovanych praci je navrzen zpUsob Udrzby nebo opravy vozovky.

2. Popis Useku

Délka dseku je 2690 m. Pro Ggely diagnostiky je pouZito provozni stanieni. Zaatek useku
(km 0,040) je v mist& pracovni spary za kfizovatkou se silnici I/53. Konec useku (km 2,730)
je na zagatku obce Cejkovice.

Zakladni ifkové uspofadani — obousmérna komunikace s jednim jizdnim pruhem v kazdém
smeru. Komunikace je vedena v extravilanu, na zpevnény povrch vozovky navazuji
nezpevnéné krajnice, odvodnéni je povrchové do soubéznych pfikopl, pfipadné na svahy
zemniho télesa komunikace.

Grafické vyznaceni tseku je v pfiloze 1.

3. Navrhova droveii poruseni, dopravni zatizeni

Vzhledem k dopravnimu vyznamu (silnice IlI. tfidy) je komunikace zafazena do navrhové
urovné poruSeni D1. Dopravni zatizeni komunikace je stanoveno z celostatniho sgitani
dopravy provedeného v roce 2020 a je udavano hodnotou pramérné denni intenzity provozu
tézkych nakladnich vozidel (voz/de ). Pro porovnani jsou uvedeny i vysledky ze s&itani
z roku 2016.

Séitaci Rok Vsechna motorova Tézka nakladni
usek scitani vozidla celkem vozidla (TNV)
2016 1427 voz/den 240 voz/den
6-4290
2020 2205 voz/den 373 voz/den

Hodnota poétu téZkych nakladnich vozidel (TNV)
tfida dopravniho zatizeni IV (101 — 500 TNV denn

odpovida stfednimu dopravnimu zatizeni,
€). V mezidobi 2016 — 2020 doslo v Gseku

ke zvySeni dopravniho zatizeni (v ramci jedné tridy).

4. Vizualni prohlidka

Vozovka ma v celé délce useku asfaltovy kryt. Klasifikace dokumentovanych poruch byla
provedena v souladu s TP 82.
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Byly zaznamenany nasledujici poruchy:

- Hloubkova koroze.

- Vytluky (zejména na okrajich, jsou odstrafiovany v ramci udrzby).

- Vyspravky (provizorni vyspravky vytluka a trhlin, dale ve velkém rozsahu lokalni nebo
souvislé vyspravky okrajt vozovky).

- Mozaikové trhliny.

- PodélIné trhliny, podéiné rozvétvené trhliny.

- Sitové trhliny (ve velkém rozsahu na okrajich vozovky).

- Nepravidelné hrboly (d{isledek provadénych vyspravek).

- Plosné deformace (poklesy v mistech sitovych trhlin).

- Jiné poruchy — zvy$ené nezpevnéné krajnice, zanesené pfikopy.

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Usek zafazen do klasifika¢niho stupné 5.

Mapové a tabulkové vyhodnoceni klasifikadnich stupil a fotodokumentace je v pfiloze 2 a 3.

5. Jadrové vyvrty, sondy

Pro ovéfeni skladby vozovky a tloustk
8 jadrovych vyvrti a 11 sond.

Jadrové vyvrty

y konstrukénich vrstev vozovky bylo provedeno celkem

i faltové — tloust’
Oznacéeni Provgznl Asfaltové vrstvy -~ tloustka [mm] Druh podkladni
vyvrtu staniceni vrstvy
[km] A B c Suma

JV 1 0,180 15 45 - 60 Penetraéni makadam

JV 2 0,680 20 40 - 60 Penetraéni makadam

JV3 0,980 25 55 - 80 Penetraéni makadam

JV 4 1,180 25 45 - 70 Penetraéni makadam

JV5 1,680 20 60 - 80 Penetra¢ni makadam

JV 6 1,980 30 50 - 80 Penetraéni makadam

JV7 2,180 30 50 - 80 Penetra¢ni makadam

JV 8 2,680 30 50 80 160 Penetra¢ni makadam
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Sondy

Oznaéeni sondy

VS 1 KS 1 VS 2
Provozni staniceni [lam] 0,180 0,480 0,680
1 Asf. hutnéné vrstvy 60 Asf. hutnéné vrstvy 70 Asf. hutnéné vrstvy 60
Konstrukéni 2 Penefratnimakadam | 140 | Penetraénimakadam | 180 | Penetraéni makadam 200
vrstvy —
druh, 3 Stérkodrt 230 Stérkodrt 100 Stérkodrt 240
tloustka
[mm] 4 Stérkopisek 300 = - Stérkopisek >400
Suma 730 350 >900

PodlozZi vozovky

Pis&ity jil (F4 CS)

PisCita zemina

Pisek hlinity (S4 SM)

Oznaéeni sondy

VS 3

VS 4

KS 2

Provozni staniceni [lar]

0,980

1,180

1,480

1 Asf.hutnénéwrstyy | 80 | Asfhutnénéwrsty | 70 | Asf hutnéné vty | 80
Konstrukéni 2 Penetratni makadam | 150 | Penetraénimakadam | 130 | Penetraéni makadam 70
vrstvy —
druh, 3 Stérkodrt 230 Stérkodrt 300 Stérkodrt 120
tloust'ka
[mm] 4 Stérkopisek 280 Stérkopisek 320 - -
Suma 740 820 270

Podlozi vozovky

Jilovita zemina

Piscity jil (F4 CS)

Pisek hlinity (S4 SM)

Oznaceni sondy VS5 VS 6 VS 7
Provozni staniceni [km] 1,680 1,980 2,180
1 Asf. hutnéné vrstvy 80 Asf. hutnéné vrstvy 80 Asf. hutnéné vrstvy 80
Konstrukéni 2 Penetratni makadam | 160 | Penetratnimakadam | 150 | Penetradnimakadam | 210
vrstvy —
druh, 3 Stérkodrt 160 Stérkopisek 370 Stérkopisek 360
tloustka
[mm] 4 Stérkopisek 340 - . . .
Suma 740 600 650
Podlozi vozovky Hlinitd zemina Piscita hlina (F3 MS) Hlinita zemina
Oznaceni sondy KS 3 VS 8
Provozni stani¢eni [km] 2,480 2,680
1 Asf. hutnéné vrstvy 80 Asf. hutnéné vrstvy | 160
Konstrukéni
vrstvy — 2 Penefraénimakadam | 110 | Penetratnimakadam | 80
druh,
tloustka 3 Stérkodrt 110 - .
[mm]
Suma 300 240
Podlozi vozovky Hiinita zemina Pisek hlinity (S4 SM)
§ Ry o
g e b S0.0.
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Provedenymi jadrovymi vyvrty a sondami bylo zjisténo asfaltové souvrstvi celkové tloustky
cca 60 az 80 mm, pouze na konci Gseku v misté JV 8 zjisténo 160 mm. Horni podkladni
vrstva je z penetraéniho makadamu, spodni podkladni vrstva pak ze $t&rkodrti, pfipadné ze
Sterkopisku. Dle provedenych sond byl zji§tén vyrazny rozdil ve skladbé konstrukce vozovky
ve stfedové &asti vozovky a na okrajich — na okrajich byla zji$t&na vyrazné mensi celkova
skladba konstrukce vozovky (pravdépodobné dodateéné rozsiteni vozovky). V podlozi
vozovky byly nej¢astéji zastizeny piséité zeminy.

U vyvrtl JV4 a JV 8 bylo provedeno stanoveni pevnosti spojeni asfaltovych vrstev —
stanovené vysledky jsou vyhovuijici.

Na vzorcich lozni a podkladni asfaltové vrstvy bylo provedeno stanoveni mezerovitosti,
zrnitosti a obsahu asfaltu:

- Lozni vrstva — mezerovitost vrstvy 12,0, resp. 6,0 %, asfaltova smés typu asfaltovy beton
zrnitosti 8 mm, obsah asfaltu 6,3, resp. 6,5 %.

- Podkladni asfaltova vrstva — mezerovitost vrstvy 6,1 %, asfaltovd smés typu asfaltovy
beton zrnitosti 11 mm, obsah asfaltu 5,2 %.

Na vybranych asfaltovych smésich ziskanych z provedenych vyvrtli bylo provedeno zatfidéni
kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.

Jadrovy vyvrt Vrsiva Hodnota PAU suma Kvalitativni tfida
JV1 Obrusna vrstva (A) 1,25 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV1 Lozni vrstva (B) 0,97 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV3 Obrusna vrstva (A) 1,03 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV3 LoZni vrstva (B) 0,82 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV3 Penetra¢ni makadam 0,98 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV4 Obrusna vrstva (A) 0,64 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JvV 4 LoZni vrstva (B) 0,63 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV4 Penetra¢ni makadam 1,21 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV8 Obrusna vrstva (A) 0,66 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV38 Lozni vrstva (B) 0,65 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV§ Podkladni vrstva (C) 0,66 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)
JV 8 Penetraéni makadam 9,21 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)

Asfaltové smési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tfidou ZAS-T1 Ize oznatit jako vedlejsi
produkt nebo prestavaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano v souladu s paragrafem 3 a
4 zminéné vyhlasky.

Protokoly o provedenych zkouskach véetné fotodokumentace jsou v priloze 4.
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6. Méreni tnosnosti

Méfeni dnosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s CSN 73 6192 razovym zatéZovacim
zafizenim. Razové zatéZovaci zafizeni vyvozuje rézovy puls padem bifemene pfes tlumici
systém na kruhovou zaté&Zovaci desku spocivajici na povrchu vozovky. Kratkodobym
pusobenim razového pulsu pfi zkousce se ve vozovce vyvozuje deformace povrchu. Snimadi
se méfi prlhyby, které charakterizuji priihybovou &aru v kazdém méfeném bodé. Tato
prahybova ¢ara je podkladem pro analyzu vlastnosti vozovky a jejich vrstev.

Dynamické nedestruktivni metody na principu tlumeného razu simuluji ve vozovce obdobné
zatiZeni, jako je zatizeni kolem t&zkého nakladniho vozidla s navrhovou napravou jedouciho
rychlosti zhruba 60 km/hod. Z nameéfenych hodnot prihybi se vypocitavaji pomoci zp&tného
vypoctu rézové moduly pruznosti jednotlivych  konstrukénich vrstev vozovky, které
charakterizujf jejich stav a slouzi pro dalsi vypocty.

Prihyby vozovky zji§téné na snimadi Y1 (tj. pfimo v misté pusobeni razového pulzu) se
pohybuji od 279 do 1154 um, prameérné 648 um.

Grafické vyjadreni priihybl na vech snimadich je znazornéno v nasledujicich grafech.

Prabéh prihybd na vsech snimagich
111/3974 kiizovatka s I/53 — Cejkovice, km 0,040 - 2,730
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Prubéh prahybu krytu, podkladu a podiozi
1173974 kfizovatka s 1/53 - Cejkovice, km 0,040 - 2,730

1200
{
1000 4
" J
AL |
Talh : '
H !‘“‘”m ¢ bl If
Z 80 I”|II w 3 I 7 "l Il M
— i | \ i 7 ' |
g L] 1 i INESIHTT AN HNRANNY) ?}
z WK i T T | T
= T IR | | VI VI FRIA
£ s - VP DU T ) T |
a ! NRIEERIN Lufl.‘ EHENVIRRER
% 4 K | l{r J‘[ I “ ‘ l[ ll d \
WA I W 1l il T T
400 g AU NER 1l i \ f \*/"L i \ / ,'|‘ '5 |‘ \ ;‘
0 T4 HIAR \57 TV m T
i A LA T T AT
"*/“r | ] i il i ¥ ! 1T+ -
) i Iy
200 %
e s . [
’ w2 ‘uga, M.":‘l:' g .. ““1‘ et
40 299 540 720 1040 1260 1540 1790 2040 2290 2540

Stanicent [m] —a—Kryt —»— Pockiad

Moduly pruznosti:

- Asfaltové vrstvy — 2796 aZ 11000 MPa, primérné 7589 MPa.
- Podkladni vrstvy — 70 az 572 MPa, primérné 191 MPa.

- Podlozi vozovky — 39 a7 119 MPa, primérné 70 MPa.

Unosnost vozovky v Useku je nehomogenni a Z pohledu celého useku nevyhovujici.
Teoretické zesileni se pohybuje od 0 do 100 mm (primérng 50 mm), zbytkova Zivotnost
vozovky se pohybuje od 0 do 25 let (primeérné pouze 6 let).

Podrobné vysledky z provedeného méfeni Unosnosti jsou v pfiloze 5.

7. Zhodnoceniporuéovénivozovky

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je tsek zafazen do klasifikadniho stupné 5.

Plosné je vozovka porusena hloubkovou korozi, zaznamenan byl rovnéz vyvoj vytlukl (jsou
odstrafiovany v ramci udrzby). Ve velké Cetnosti je vozovka porusena trhlinami — ve stfedoveé
Casti Uuseku trhliny mozaikové a podélne, na okrajich vozovky pak ve velké &etnosti trhliny
sitové (doprovazené plodnymi deformacemi — poklesy). V rdmci udrzby jsou provadény
provizorni vyspravky vytluké a trhlin a rovnés provizorni vyspravky okrajd. V tseku jsou
zvysené nezpevnéné krajnice a zanesené pfikopy.

Jadrovymi vyvrty, resp. sondami byla zjiténa netuha vozovka — asfaltové souvrstvi poloZené
na penetratnim makadamu. Dle provedenych sond byl zjistén vyrazny rozdil ve skladbé
konstrukce vozovky ve stfedové Gasti vozovky a na okrajich vozovky — na okrajich byla
zjisténa vyrazné mensi celkova skladba konstrukce vozovky (pravdépodobné dodatedné
rozsifeni vozovky). Asfaltové vrstvy maji nizkou kvalitu.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové drovni poruSeni D1 a tfidé
dopravniho zatiZzeni IV pozaduje minimalni tloustka asfaltového souvrstvi 100 mm — tento
pozadavek neni v useku spin&n. Unosnost vozovky je nehomogenni a celkové nevyhovuijici

LT 3.
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(to odpovida zji§ténému rozdilu v konstrukci vozovky ve stfedové ¢asti a na okrajich a
zaznamenaneému vyvoji konstruk&nich poruch).

8. Navrh opravy

Na zakladé vysledkd provedené diagnostiky jsou navrzeny nésleduijici varianty oprav:

- Varianta 1 - oprava s vyuzitim technologie recyklace za studena na misté (TP 87,
VTL 11) a pokladka novych asfaltovych vrstev. Porusené okraje vozovky, kde byla
zjisténa nedostate¢na skladba konstrukce vozovky budou sanovany, nasledné provedena
recyklace ¢astecné zvysi Gnosnost vozovky a pfipravi relativné homogenni podklad pro
pokladku novych asfaltovych vrstev.

- Varianta 2 - celkova rekonstrukce vozovky. Timto zplUsobem se zajisti vybudovani
vozovky v souladu s platnymi pfedpisy pro budovani vozovek, jedna se v8ak o technicky,
ekonomicky a ¢asové nejnarocnajsi zpUsob a je otdzkou, zda je pro spravce komunikace
prijatelny (s ohledem na nizky dopravni vyznam komunikace).

Varianta 1 - recyklace za studena, pokladka novych asfaltovych vrstev, sanace okrajti vozovky
- Odstranéni zvy$enych nezpevnénych krajnic, dle potfeby udrzba odvodnéni.
- Sanace okrajli vozovky:

e Odstranéni stavajici konstrukce vozovky (asfaltové vrstvy, podkladni vrstva
z penetracniho makadamu, $térkodrt) a dale odstranéni zeminy v podlozi vozovky na
uroveri zemni plané (490 mm pod pozadovany povrch, 380 mm pod stavajici povrch).

Poznamka: V ramci bouracich praci budou oddélen& ukladany materidly ze stavajici
konstrukce vozovky pro zpétné pouziti.

e Posouzeni zeminy v podlozi vozovky (aktivni zéna), pozadovana Gnosnost v Grovni
zemni plané vyjadfena modulem pretvarnosti Eqer2 je minimalné 45 MPa.

Poznamka: V podloZi vozovky se pfedpoklada vyskyt zemin podmineéné vhodnych
pro podloZi vozovky (aktivni zénu). V souladu s CSN 73 6133 se doporucuje v ramci
predprojektové pfipravy uvazovat tlougtku Upravy podlozi vozovky 300 aZ 400 mm.

e Provedeni spodni podkladni vrstvy ze §t&rkodrti SDa v tloustce 200 mm.

e Do urovné stavajiciho povrchu doplInéni a zhutnéni materidlu ziskaného z puvodni
konstrukce vozovky v tloustce 180 mm.

- Provedeni podkladni vrstvy vozovky recyklaci za studena s pojivy cement (pfip. jiné
hydraulické pojivo) a asfaltova emulze (pfip. asfaltova péna). Recyklace bude provedena
Vv souladu s TP 208, finalni tioustka recyklované vrstvy je 180 mm.

- OCcisténi povrchu, infiltraéni postfik, lozni vrstva ACL 16+ v tloustce 60 mm.

- Odisténi povrchu, spojovaci postfik, obrusna vrstva ACO 11+ v tloust'ce 50 mm.

- NavrZenym postupem opravy dojde k navySeni povrchu (zesileni vozovky) o 110 mm.
- DoplInéni/ dprava nezpevnénych krajnic.

Varianta 2 - celkova rekonstrukce vozovky

T ———
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S ohledem na dopravni vyznam komunikace a jeji polohu je navrzena skladba konstrukce
vozovky pro stfedni dopravni zatizeni.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  50mm  CSNEN 13108-1, CSN 73 6121

Postfik spojovaci PS CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50mm  CSNEN 13108-1, CSN 73 6121
Postfik spojovaci PS CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstyy ~ ACP 16+ 50mm  CSNEN 13108-1, CSN 73 6121
Postfik infiltraéni PI CSN EN 13808, CSN 73 6129
Stérkodrt SD, 200mm  CSN EN 13285, SN 73 6126-1
Stérkodrt SDp 150 mm  CSN EN 13285, ESN 73 6126-1
Celkem 500 mm

Zemni plan — pozadovana tnosnost vyjadfena modulem pretvarnosti Eder2 je minimainé 45 MPa.

V podloZi vozovky se predpoklada vyskyt zemin podmineéné vhodnych pro podloZi vozovky (aktivni
zénu). V souladu s CSN 73 6133 se doporucuje v ramci pfedprojektové pfipravy uvaZovat tloustku
Upravy podlozi vozovky 300 az 400 mm.

9. Zavér

V souladu s poZadavky objednatele byla vypracovana diagnostika vozovky silnice 111/3974
v Useku od kfiZzovatky se silnici 1/53 po obec Cejkovice, akce ,Silnice 111/3974 kfizovatka s
/53 — Cejkovice (km 0,040 — 2,730)".

Na zakladé vysledk(i provedené diagnostiky je v Gseku jako Varianta 1 navrzena oprava
recyklaci za studena a pokladka novych asfaltovych vrstev véetné sanaci okraji vozovky.
Varianta 2 navrhuje celkovou rekonstrukci vozovky.
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Zastupce vedouciho ZL CONSTUTEST s.r.o.

Prilohy

Pfiloha 1 — Grafické vyznadeni tseku

Pfiloha 2 — Mapové grafické znazornéni a tabulka klasifikaCnich stupfd
Pfiloha 3 — Fotodokumentace

Pfiloha 4 — Protokoly o zkougkach

Priloha 5 — Mé&Feni inosnosti
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Grafické vyznaéeni Useku

pfiloha 1

#lg . o iflk.—:z:{n.w
i\
2?:.1#;
{
Silnice 11l/3974 kfizovatka s 1/53 — Cejkovice
(km 0,040 — 2,730)
! ULTEST s.ro

! laboralof, vyzkum ~§
ské sluzby ve stavilelstyi [}

IC: 25346784
DIC: CZ25346784
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Mapové grafické znazornéni a tabulka klasifikaénich
stupnu

CONSULTEST s.r.o.
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Staniceni [km]

od e Stupen
0,040 0,140 5
0,140 0,240 5
0,240 0,340 5
0,340 0,440 5
0,440 0,540 5
0,540 0,640 5
0,640 0,740 5
0,740 0,840 5
0,840 0,940 5
0,940 1,040 5
1,040 1,140 5
1,140 1,240 5
1,240 1,340 5
1,340 1,440 5
1,440 1,540 5
1,540 1,640 5
1,640 1,740 5
1,740 1,840 5
1,840 1,940 5
1,940 2,040 5
2,040 2,140 5
2,140 2,240 5
2,240 2,340 5
2,340 2,440 5
2,440 2,540 5
2,540 2,640 5
2,640 2,730 5

silnice 111/3974
km 0,040 - 2,730

Consultest s.r.o.

Medkova 974/4, 627 00 Brno

labarator,
€ sluzby ve st s

_IC: 25346784
DIC: CZz25346784
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Fotodokumentace silnice

Zacatek Useku

Ztrata kameniva z natéru, mozaikové trhliny

Mozaikové trhliny, vyspravky

Mozaikové trhliny, ztrata kameniva z natéry, vyspravky

Mozaikové a podéiné trhiiny, vyspravky

strana1z 2

Hloubkové koroze, mozaikové trhliny, vyspravky

pfiloha 3

e

Mozaikové trhliny, vyspréavky

Mozaikové trhliny, vyspréavky
Mozaikové trhliny, ztrata kameniva z natéru

Hloubkové koroze, vyspravky
LIIPEN

o P

| COMSULTEST «

RN o5
e 1 8.0.0.

- 1
@ Zk bni laborator, vyzkum |
apo ské siuzby ve stavite!stvi
Medkova 974/4 IC: 25346764

627 00 Brno DIC: CZ25346784
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Fotodokumentace silnice

Podélné trhliny, vyspravky Ztrata kameniva z natéru

Hloubkova koroze, podélné trhliny, vyspravky

Mozaikové trhliny, vyspravky

Konec Useku

tabaratof, v
@ sluzby ve sta
Medkova 974/4 IC: 25346784
627 €O Brig DIC: CZ25346784
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XM,
Hacws @\ CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno,
{’/,, /;\\‘ \\\3 rd

ZkuSebni laborator, Medkova 974/4, 627 00 Brno
L1211 ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

SUS JMK, p.o.k.
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 379/23/ZB

Stanoveni tloustky a druh(i konstrukénich vrstev diagnostikované vozovky
Stanoveni fyzikalné-mechanickych viastnosti asfaltovych vrstev
Akce ,,111/3974 kfizovatka s 1/53 - Cejkovice (km 0,040 — 2,730)"

Zkusebni laboratof CONSULTEST s.r.o. prohlasuje, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze
zkusebnich vzorkl a protokol neznamena schvéleni vyrobku orgadnem udélujicim akreditaci, ani
Zadnym jinym organem.

Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkugebni laboratore.
Protokol nebo jeho &asti nesmaji byt ménény.

Tento protokol obsahuje 7 stran psanych textovym editorem na PC a je vypracovan
ve 3 vyhotovenich. Sou&asti protokolu jsou prilohy — fotodokumentace.

Vytisk Cislo: 1 2 3

Brno, dne 1. 6. 2023

" Ing. David Frybo
Zastupce vedouciho CZL
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1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU ZL CONSULTEST s.r.o.
Medkova 974/4
627 00 Brno

2. OBJEDNATEL ZKOUSKY

IDENTIFIKACE OBJEDNATELE: SUS JMK, p.o.k.
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

CISLO ZAKAZKY: 012/2023/ZB

3. UDAJE O VZORCICH

Na Zadost objednatele bylo ve dnech 5. a 22. 5. 2023 provedeno a odebrano celkem 8 jadrovych
vyvrtl, 8 vrtanych sond a 3 kopané sondy za uGelem stanoveni tloustek asfaltovych a
konstrukénich vrstev diagnostikované vozovky, akce /3974 kfizovatka s 1/53 - Cejkovice
(km 0,040 - 2,730)".

Mista pro provedeni jadrovych vyvrtl a sond byla zvolena zastupcem ZL a jsou specifikovana
v nasledujicich tabulkach. Vzorky vyvrt( byly evidovany v knize vzorkt pod Cisly AV/045/23 a
vzorky sond byly evidovany v knize vzork pod Cislem AV/046/23.

Tabulka 1: Mista provedenych jadrovych vyvrti a sond

Jadrové Provozni Umisténi jadrovych .
Akea vyvrty Sondy stani¢eni [km] vyvrtl / sond Poznimka
JV 1 VS 1 0,180 2,2 m od osy vozovky zprava Mozagkove
trhliny
- KS 1 0,480 Leva strana -
Mozaikové
JV 2 VS 2 0,680 2,1 m od osy vozovky zprava .
trhliny
JV3 VS 3 0,980 2,1 m od osy vozovky zleva -
Mozaikové
Jv4 VS 4 1,180 1,9 m od osy vozovky zleva "
trhliny
/3974 - KS 2 1,480 Prava strana -
JV5 VS5 1,680 2,2 m od osy vozovky zleva -
JV6 VS 6 1,980 2,0 m od osy vozovky zprava -
Mozaikove
JV7 VS 7 2,180 2,0 m od osy vozovky zprava .
trhliny
- KS 3 2,480 Leva strana -
Jvs VS 8 2,680 2,3 m od osy vozovky zprava -
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4. ZPUSOBY ZKOUSENI
4.1. ZKUSEBNI METODY A POSTUPY
CSN EN 12697-36, mimo 4.2 Stanoveni tloustky asfaltové vozovky

CSN 736160, kap. 7.3 Stanoveni smykové zkousgky spojeni vrstev
CSN EN 12697-6 Stanoveni objemové hmotnosti

CSN EN 12697-8 Stanoveni mezerovitosti

CSN EN 12697-5 Stanoveni maximalni objemové hmotnosti
CSN EN 12697-2 Stanoveni zrnitosti

CSN EN 12697-1 Stanoveni obsahu rozpustného pojiva

4.2 ZKUSEBNI ZARIZENI

ZkuSebni lis, celisti pro smykovou zkou$ku, vodni lazen, zafizeni pro zkousku stanoveni
maximalni objemové hmotnosti, zafizeni pro stanoveni zrnitosti a obsahu rozpustného pojiva,
zafizeni pro stanoveni obj. hmotnosti asfaltového zkugebniho télesa.

Zkus$ebni zafizeni byla fadné ovéfena nebo kalibrovana.
4.3 ZKUSEBNI POMUCKY

Vrtaci souprava pro odbér jadrovych vyvrtl, pomicky k provedeni sondy, rozpoustédio
perchlorethylen, laboratorni pom(icky.

5. UDAJE O ZKOUSENi

5.1 ODBER VZORKU A JEJICH PRIPRAVA

Odbér jadrovych vyvrtl asfaltovych vrstev byl proveden jadrovou vrtadkou s fezaci korunkou
praméru 100/150 mm do Urovné podkladni vrstvy. Vyvrty byly oznadeny a dopraveny
Vv pfepravnich paletach do zku$ebni laboratore.

Mista pro sondy byla zvolena pracovniky laboratore. Vzorky z konstrukénich vrstev vozovky byly
oznaceny a dopraveny v igelitovych pytlich do zkusebni laboratofe.

5.2. PRUBEH ZKOUSEK

Zkousky byly provedeny uvedenymi pracovniky podle citované CSN EN 12697-36
Na jadrovych vyvrtech byly provedeny tyto préace a laboratorni zkousky:

- Jadrové vyvrty byly fotodokumentovany

- Byl ur€en druh a zmé&fena tloustka jednotlivych vrstev

- Byla stanovena smykova zkougka spojeni vrstev

- Byla stanovena objemova hmotnost asfaltovych zkusebnich téles

Homogenizaci asfaltové smési byl pfipraven material pro dali laboratorni zkousky, pomoci
kvartace byla ziskana navazka pro stanoveni:

- Stanoveni maximalni objemové hmotnosti

- Stanoveni zrnitosti

- Stanoveni mezerovitosti

- Stanoveni obsahu rozpustného pojiva

U sond byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:
- Sondy byly fotodokumentovany
- Byla stanovena tloustka jednotlivych konstrukénich vrstev
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6. VYSLEDKY ZKOUSEK

Na zakladé laboratornich zkougek byly stanoveny hodnoty uvedené v nasledujicich tabulkach.

Tabulka 2: Jadrové vyvrty — tloustky jednotlivych vrstev

Oznaéeni | Stanieni Asfaltové vrstvy — tloustka [mm] Druh podkladni
vyvrtu [km] A B c Suma vrstvy
Jv2 0,680 20 40 - 60 F:ne;g:jaaégi
Jv3 0,980 25 55 - 80 Fr’:;ggzcrg i
Jv4 1,180 25 45 . 70 F;a:f;;aaé;i
JV5 1,680 20 60 - 80 F:::g;aaér:i
JVe 1,980 30 50 - 80 Fﬁ:ggzcnql
vr 2w | w . : o | Fenetacn
Ve 2,680 30 50 80 160 2
Tabulka 3: Sondy - tloustky jednotlivych vrstev
Oznaceni VS 1 KS 1 VS 2
Stani¢eni [km] 0,180 0,480 0,680
1 AHV 60 AHV 70 AHV 60
Konstrukéni | 2 s t40 | eretraini | g, Penetracni | 200
vrstvy —
druh, 3 Stérkodrt 230 Stérkodrt 100 Stérkodrt 240
tloust’ka
fom] 4 Stérkopisek 300 - - Stérkopisek | >400
Suma 730 350 >900
Podiozi vozovky T;iégysj;' Piscita zemina P"(Ssej gkf?)lty

Mimo rozsah akreditace: Stanoveni jednotlivych konstrukénich vrstev sondy.
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Tabulka 3: Sondy - tloustky jednotlivych vrstev (pokragovani)
Oznaceni VS 3 VS 4 KS 2
Stani¢eni [km] 0,980 1,180 1,480
1 AHV 80 AHV 70 AHV 80
Penetraéni Penetraéni Penetracéni
Konstrukéni 2 makadam 150 makadam 130 makadam 70
vrstvy — )
druh, 3 Stérkodrt 230 Stérkodrt 300 Stérkodrt 120
tloustka
[mm] 4 Sterkopisek 280 Stérkopisek 320 - -
Suma 740 820 270
. o . Pisgity jil Pisek hlinity
Podlozi vozovky Jilovita zemina (F4 CS) (S4 SM)
Oznaceni VS 5 VS 6 VS 7
Staniceni [km] 1,680 1,980 2,180
1 AHV 80 AHV 80 AHV 80
Penetracéni Penetraéni Penetracni
Konstrukéni 2 makadam 160 makadam 150 makadam 210
vrstvy — B} B}
druh, 3 Stérkodrt’ 160 Stérkopisek 370 ﬁtérkopisek 360
tloustka
[mm] 4 Stérkopisek 340 - x - -
Suma 740 600 650
.. .y . Piscita hlina L .
PodlozZi vozovky Hlinita zemina (F3 MS) Hlinita zemina
Oznaéeni KS 3 VS 8
Stani¢eni [km] 2,480 2,680
1 AHV 80 AHV 160
Konstrukéni Py -
Penetracni Penetracni
vrstvy — 2 makadam 110 makadam 80
druh,
tloustka 3 Stérkodrt 110 - -
[mm]
Suma 300 240
Podlozi vozovky Hlinita zemina PI(SSe: gk;)ﬂy

Mimo rozsah akreditace: Stanoveni jednotlivych konstrukénich vrstev sondy.
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Tabulka 4: Smykova zkouska spojeni vrstev

Oznadeh Maximalni smykova Maximalni smykova
sila A/B [kN] sila B/C [kN]
JV 4 10,6 -
Jv 8 13,6 9,7

Tabulka 5: Mezerovitost asfaltové smési

Oznaceni / vrstva Obj. hmotnost [Mg/m®] ng::n glwf[wlglsr:\:"] Mezerovitost [%]
Jv4 B 2,238 2,543 12,0
Jvg B 2,332 2,482 6,0
Jv g (o 2,373 2,527 6,1

Tabulka 6: Obsah asfaltu a éara zrnitosti asfaltové smési
Oznaceni Jv4 Jv s JV 8
Vrstva B B C
Obsah asfaltu [%] 6,3 6,5 5,2
Sita v mm Propady v %
31,5 100 100 100
22,4 100 100 100
16 100 100 100
11,2 100 100 99
8 98 100 82
5,6 69 68 58
4 40 40 47
2 25 28 31
1 20 23 23
0,5 17 18 17
0,25 14 14 11
0,125 10 11 8
0,063 7,9 8,4 57

7: Vyjadreni nejistoty méreni: -

8: Viyrok o shodé: -

9: Stanoviska a interpretace: -
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Vzorkar: Zdenék Kochlik

Misto odbéru vzork(i: In situ

Zkousel: Yvona Bundalkova

Misto zkous$eni: Laborator

poznamka: * data prevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.

**data pfevzata od subdodavatele 7L &.

**v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vztahuiji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratofe.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd a protokol neznamena schvaleni vyrobku orgénem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.
Protokol mize byt reprodukovan jeding cely, jinak s pisemnym souhlasem zkugebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
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CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZkuSebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

N Stanoveni zrnitosti zemin
iﬁ% Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
= A Stanoveni vihkosti zemin
/"’u/..r..\u““\ ¢ Vytisk ¢
L 1214 Protokol o zkousce &.: 420/23/ZB 1y 5y
Stavba: Silnice 11I/3974 kfizovatka s /53 Cejkovice
Konstrukéni celek: plvodni material
Specifikace vzorku: KS 2; km 1,480 podlozi
Oznadeni ZL: AZ 249/23
Odebrano dne: 22.5.2023
Zkouseno dne: 26.- 30.5.2023
1:. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zmitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkougky zemin — Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky prizkum a zkougeni — Laboratorni zkousky zemin — Cést 1: Stanoveni vihkosti
2: Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4
Sito propady na sitech (%) Cara zrnitosti
(mm) zkouseny vzorek 100 -{ il T ‘ ' ’ ’ T
90 700 | 90 \+ | l—H— e
63 100 80 ‘ ’ f H B7
31,5 100 £ 70 ‘ | i
224 100 8 60 _‘F I
16 98 9 5 T 60 ;l!
8 95 S 40 _4“ | 4// [
4 94 | & 30| Lol L[]
7
2 92 £ 4 il L
1 87 10 T [ ][ |
05 76 oL 1 L T T TTI
00%2255 22 0,01 0,1 1
: velikost ok sit (mm
0,063 33,7 ( ) ‘J

SloZeni zeminy (%) J Diagram plasticity (¢astice < 0,4 mm)
Stérk. sloZka g (zrna > 2 mm) 8 I o L ) velmi .
nizka (L) stredni (I)  vysoka (H ka (V exrém (E)
Piscita slozka s (zrma 0,063-2 | 58 ( 70 1 | o ’ y | ), vysoka(v) (
Jemné Castice f (zrma < 0,063 33,7 = hL_T‘ s i ]
2
Jilovité Castice ¢ (zma < 0,002 l = NS NS S
3: Stanoveni vihkosti CSN EN ISO 17892-1 £ =
w (%) | 18,1 | 7 /ﬁ AU 4 (
4: Stanoveni konzistenénich mezi oy b <
CSN EN ISO 17892-12 ) - ] —
(=}
w (%) 32 ( = ; : ; —
We (%) 29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 110 120
o vihkost na mezi tekutosti w, (%)
Ie (%) 3 L

—
*pozn.: wi (%) stanoveno na kuzelu s vrch.uhlem GO°

5: Klasifikace a oznaceni zeminy dle GSN 73 6133

vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zén odmineéné vhodna
Pisek hlinity S4SM -2 o ho Y{pc-aidhoni zona) P
vhodnost do nasypu podmineéné vhodna
6: Vyjadreni nejistoty méfeni -
7: Vyrok o shodé: %
8: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkousky: SUS Jihomoravského kraje Odebral: Zdenék Kochll’_k B )
Zerotinovo nam. 449/3 Zkousel: Yvona Bundalkov. IS8
602 00 Brno Misto zkousen: LaborgtoF =N

Protokol uzavfen dne: 30.5.2023 Zastupce vedouciho CZL Brno: Ir}g.

Zakazka &islo: 012/2023/ZB

poznamka: * data prevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
*data pfevzata od subdodavatele ZL &
v piipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, ze vysledky se vztahuii ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratofe.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udglujicim akreditaci ani zadnym jinym organem.
Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem 2zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
Konec protokolu




CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
Zku$ebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

S, Stanoveni zrnitosti zemin
i?h%//mk Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
RN 7 Stanoveni vihkosti zemin
‘I/"/nhv\"\\\ V't' A
P isk &.:
L1211 Protokol o zkousce &.: 421/23/ZB 1y 23
Stavba: Silnice 111/3974 kfizovatka s 1/53 Cejkovice
Konstrukéni celek: plvodni material
Specifikace vzorku: S 1; km 0,180 podlozi
Oznaceni ZL: AZ 250/23
Odebrano dne: 22.5.2023
Zkouseno dne: 26.- 30.5.2023
1:. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkougeni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zmitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkougeni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12: Stanoven konzistenénich mezi
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti
2: Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4
Sito propady na sitech (%) Cara zrnitosti
(mm) zkouseny vzorek 100 g g, B e e T T e A T T
= ik ) LTI ] bt ipg|
"5 [ PTI]Y T
63 100 - 80 A ! M 7 5 ‘ BES
31,5 100 £ 70 5 //7‘4‘ | il
22,4 97 2 60 — an
16 9% 5 5 [ ll/é;g” |
8 94 S 4 \ | L 48 ‘! [
4 93 g 30— 41.0] |
2 50 € % L | 1
1 85 10 LT | ‘l
05 74 5 LTI f LT
0,25 59 0,01 0,1 1 10
0125 48 velikost ok sit (mm)
0,063 41,0
SloZeni zeminy (%) Diagram plasticity (¢4stice < 0,4 mm)
3 3 velmi
SFerl.(. sIoz!<a g (zma > 2 mm) 10 nizka (L) stredni (I) vysoka (H)  vysoka (V) exrém (E)
Piscita slozka s (zma 0,063-2 ] 49 70 ) T ian | [ ‘ T
Jemné ¢astice f (zrna < 0,063 41,0 3 60 ——— o /w
Jilovité astice ¢ (zma < 0,002 - a5 g
3: Stanoveni vihkosti CSN EN ISO 17892-1 %’ 40 JiL ° = 4 s
w (%) 11,7 E 30 -/ £ EiNA
4: Stanoveni konzisten&nich mezi 220 4 .
CSN EN ISO 17892-12 3 10 ‘F_?\:F/ . A
S S S - ° ]
w_ (%) 31 =0 ; : - . :
Wp (%) 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
1= (%) 9 vihkost na mezi tekutosti w, (%)

- —
“pozn.: wy (%) stanoveno na kuzelu s vrch. uhlem 60°

5: Klasifikace a oznageni zeminy dle SN 73 6133

vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zénu odmineéné vhodna
Pis&ity jil Facs i A ) g
vhodnost do nasypu podmine¢né vhodna

6: Vyjadreni nejistoty méfeni -

7: Vyrok o shodé: -

8: Stanoviska a interpretace: -

Objednatel zkousky: SUS Jihomoravského kraje Odebral; Zdenék Kochlik ™"
Zerotinovo nam. 449/3 Zkousel: Yvona Bundalkova:
602 00 Brno Misto zkouseni: Laboratof:™ -

Protokol uzavien dne: 30.5.2023 Zastupce vedouciho CZL Brno:

Zakéazka Cislo: 012/2023/ZB

poznamka: * data prevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
**data prevzata od subdodavatele ZL &
" v pfipadé, ze je jako vzorkar uveden objednatel, pak plati, ze vysledky se vztahuiji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratofe.
Vysledky zkousSek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jingm organem.
Protokol miize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratore. Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
Konec protokolu




CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
Zku$ebni laborator, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

U, — Stanoveni zrnitosti zemin
= Stanoveni konzisten&nich mezi List 1/1
N 2 Stanoveni vihkosti zemin
KON ° . Vytisk &.:
L1211 Protokol o zkousce &.: 422/23/ZB 123
Stavba: Silnice 111/3974 kfizovatka s 1/53 Cejkovice

Konstrukéni celek:
Specifikace vzorku:

plvodni material
VS 2; km 0,680 podlozi

Oznaceni ZL: AZ 251/23
Odebrano dne: 22.5.2023
Zkous$eno dne: 26.- 30.5.2023

1:. Zkusebni metody a postupy:

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zrnitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkougeni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi

CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky prlizkum a zkouseni — Laboratorni zkoudky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti
2: Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4

Sito propady na sitech (%) Cara zrnitosti
(mm) zkouSeny vzorek 100 | ( TITT . g L L ZaeT H
90 700 90 | =Ty il
63 100 80 ’ [ » BE ]
31,5 100 g 70 : |
224 94 e 60 % LA ik
16 92 ® 504 vd
8 89 2 L i LT
2 8 - || Lo \ |
1 3
2 81 B o5l | T
o Dd
1 71 01— | ik
05 57 o1 | |
= :
025 0,01 0,1 1 10 100
gvéég 2240 velikost ok sit (mm)
Slozeni zemin: (%) Diagram plasticity (€astice < 0,4 mm)
3 3 velmi
terf(. slozka g a2 mi) 1 nizka (L) stfedni (1)  vysoka (H) vysoka (V) exrém (E)
Piscita slozkas  (zma0,063-2 55 70 1 | ‘ 4 S A )
Jemné Casticef (2 < 0,063 nf 26,0 S 60 1 | . I ]
Jilovité Eastice ¢ (2ma < 0,002 = < 50 | : : 7__/__ o
3: Stanoveni vihkosti CSN EN ISO 17892-1 2 40— PIL : . .
% [ 6,8 ] a0l 4 | : =
vl ' 3 : | Hiia
4: Stanoveni konzisten&nich mezi :' 20 - o d
CSN EN ISO 17892-12 3 10 . I
E [T =1
w (%) 34 0 ; - | !
We (%) 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
T (%) 9 vihkost na mezi tekutosti w (%)

“pozn.: wi (%) stanoveno na kuzelu s vrch, uhlem 60°

5. Klasifikace a oznageni zeminy die CSN 73 6133

Pisek hlinity S4SM vhodnost pro podliozi vozovky (pro aktivni zénu) podmine¢né vhodna

vhodnost do nasypu podmineéné vhodna

6: Vyjadreni nejistoty méreni -
7: Vyrok o shodé: -
8: Stanoviska a interpretace: -

Objednatel zkousky: SUS Jihomoravského kraje Odebral: Zdenék Kochlik
Zerotinovo nam. 449/3 Zkousel: Yvona Bundalkova .«
602 00 Brno Misto zkouseni: =
Protokol uzavfen dne: 30.5.2023 Zastupce vedouciho CZL Brno:
Zakazka &islo: 012/2023/2B A =y

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
*"data prevzata od subdodavatele ZL &.
*** v piipadé, Ze je jako vzorkaF uveden objednatel, pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl prijat do laboratore.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani zadnym jinym organem.
Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
Konec protokolu



CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
Zku$ebni laborator, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

S, ~ Stanoveni zrnitosti zemin
i\ta};——fm;} Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
—’/,/\//,R: 2 Stanoveni vihkosti zemin
il W 7+ A -
L4241 Protokol o zkousce &.: 423/23/Z8 \qyt;sksc“
Stavba: Silnice 111/3974 kfizovatka s 1/53 Cejkovice
Konstrukéni celek: pavodni material
Specifikace vzorku: S 6, km 1,980 podlozi
Oznaceni ZL: AZ 252/23
Odebrano dne: 22.5.2023
Zkou$eno dne: 26.- 30.5.2023

1:. Zkusebni metody a postupy:

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkou$eni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zmitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12: Stanoveni konzisten&nich mezi
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti

2: Stanoveni zmitosti CSN EN ISO 17892-4

Sito propady na sitech (%) Cara zrnitosti
(mm) zkouseny vzorek 100 S RN — o R i TT7
100
90 =100 90 1‘4%? F‘ ak: J 87 190 | ][
63 100 . 80 [ ‘ ‘ B2 | | (
31,5 100 g 70 EEN Z Al |
224 100 2 60 ] T { T
1]
16 97 @ 501 J 7 } [ -
8 94 =
g 40 o i
4 93 S 30 ar | ]
2 89 e ol | [1] [ ]
7 82 LTI / i
05 68 [ | ] LI i
00112255 i‘; 0.1 1 10 100
J velikost ok sit (mm
0,063 35,2 (mm) ]
SloZeni zeminy (%) Diagram plasticity (&astice < 0,4 mm)
= velmi
Stéf’f',smf‘a g___ @mas2mm L1 nizka (L) stredni (1) vysoka (H). vysoka (V) exrém (E)
Piscita slozka s (zma 0,063-2 54 1 St o , “j : . A
gresy x b o
Jemné Ca'Stlcef (zma < 0,063 35,2 3 60— — ,/Lr —p
Jilovité Eastice ¢ (zma <0,002 - ~ 50 ‘+ L [
) . : > JiL : : -
3: Stanoveni vihkosti GSN EN SO 17892-1 £ 40 : : b
[ w (%) | 8,2 | ‘ B 30 : L AUNA
4: Stanoveni konzistenénich mezi : 20 1 - d f
€SN EN ISO 17892-12 L e — 4
c ® o
w_ (%) 34 = 0 | . . —
We (%) 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
I (%) 70 L vihkost na mezi tekutosti w,_ (%) J

*pozn.: w (%) stanoveno na kuzelu s vrch.uhlem 60°

5: Klasifikace a oznageni zeminy dle GSN 73 6133

. ; vhodnost pro podlozi vozovky (pro aktivni zénu) podmineéné vhodna
Pis¢ita hlina F3 MS -
vhodnost do nasypu podmineéné vhodna
6: Vyjadieni nejistoty méreni -
7: Vyrok o shodé: -
8: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkousky: SUS Jihomoravského kraje Odebral: Zdenék Kochlik , "
Zerotinovo nam. 449/3 Zkousel: Yvona»_B,y_r_jidéIkdvé
602 00 Bmo Misto zkouseni:  labratei
/ “ : 4 ' o
Protokol uzavien dne: 30.5.2023 Zastupce vedouciho CZL Brno: Ing.David Frybort
Zakazka &islo: 012/2023/28 '

poznamka: * data prevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
“data prevzata od subdodavatele ZL &
** v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratore.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorka a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani zadnym jinym organem,
Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
Konec protokolu




CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZkuSebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

S, Stanoveni zrnitosti zemin
i\h}E\;//mﬁ Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
’,m/@: A Stanoveni vihkosti zemin S—
it . Vytisk ¢.:
L1211 Protokol o zkous$ce &.: 424/23/ZB 123
Stavba: Silnice 11113974 kfizovatka s I/53 Cejkovice
Konstrukéni celek: plvodni material
Specifikace vzorku: VS 4; km 1,180 podlozi
Oznaceni ZL: AZ 253/23
Odebrano dne: 22.5.2023
Zkou$eno dne: 26.- 30.5.2023

1:. ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin ~ Cést 4: Stanoveni zmitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti
2: Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4
Sito propady na sitech (%) Cara zrnitosti
(mm) zkouseny vzorek 100 - - T o B ’
90 11)}:6 90 | | 5T 1pd
J/b/ 91 94
63 100 80 6
31,5 100 g 70 ¥ ghanie
22,4 98 2 60 &7
(7]
16 96 s 50 5
8 94 S 40 L
© p 45
4 91 § 30 |
2 86 5 2
1 79
10 -
05 67 0 || [
0,25 54 0,01 0,1 1 10 100
0,125 A5 velikost ok sit (mm)
0,063 38,9
SloZeni zeminy (%) Diagram plasticity (¢astice < 0,4 mm) B
= 5 mi
Sfetl_("smzl(a 9 fema = 2 ) 14 nizka (L) stedni (1) vysoka (H) vysvcek?'(v) exrém (E)
Piscita sloZka s (zrna 0,063-2 ] 47 70 - - : - . LY ! 3 X
Jemné Castice f (zrma < 0,063 | 38,9 3 60 5 ;/
Jilovité ¢astice ¢ (zma < 0,002 = 50 : b
3: Stanoveni vihkosti CSN EN 1SO 17892-1 % 40 L 3
w (%) 12,1 % 30 : '
L L [ | 8 : L HLINA
4. Stanoveni konzistenénich mezi :' 20 1 o
CSN EN ISO 17892-12 3 10 < ;
- :
W (%) 3 = g - | - .
We (%) 23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
o (%) ] vihkost na mezi tekutosti w,_ (%)
“pozn.: wi (%) stanoveno na kuzelu s vrch,uhlem 60°
5: Klasifikace a oznageni zeminy die SN 73 6133
vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zénu odmineéné vhodna
Pis&ity jil Facs S A ) e
vhodnost do nasypu podminec¢né vhodna
6: Vyjadreni nejistoty méfeni -
1: Vyrok o shodé: -
8: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkousky: SUS Jihomoravského kraje Odebral: Zdenék Kochlik e
Zerotinovo nam. 449/3 Zkousel: Yvona Bundalkova*
602 00 Brno Misto zkouseni: Laboratof, o+~
Protokol uzavien dne: 30.5.2023 Zastupce vedouciho CZL Brno: /I g.David Frybort »
Zakazka Cislo: 012/2023/ZB

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laborator neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
"data pfevzata od subdodavatele ZL &
*** v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vztahuiji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratore.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani zadnym jinym organem.
Protokol miZe byt reprodukovan jeding cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
Konec protokolu



CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
Zku$ebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

N Stanoveni zrnitosti zemin
iﬁ//ﬁ Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
NG # . .
"4,,,[//;“\\\\.\3 2 Stanoveni vihkosti zemin T
il - IS c.
L 1211 Protokol o zkous$ce &.: 425/23/ZB 1y 23
Stavba: Silnice 11/3974 kfizovatka s 1/53 Cejkovice
Konstrukéni celek: plvodni material
Specifikace vzorku: VS 8; km 2,680 podlozi
Oznaceni ZL: AZ 254/23
Odebrano dne: 22.5.2023
Zkous$eno dne: 26.- 30.5.2023
1:. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkougeni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zmitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12: Stanoveni konzisten&nich mezi
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkougeni — Laboratorni zkousky zemin — Cést 1: Stanovenf vihkosti
2: Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4
Sito propady na sitech (%) Caéra zrnitosti
(mm) zkouseny vzorek 100 4~ ‘ - ‘ - ' A - ] T 1 J ’ T 165 T
90 100 90 T ! pEsd L{»L%
63 100 80 ‘ ‘ S B
315 100 g 70 T o 78 |
22,4 . g o L adll | #+ﬂ
5 3 2 ® T 1 |
40 +— — B
4 82 ? . | | LT Jd;#_
I
2 78 2 5 019 || il H |
a J 1 T T
——— =
o8 s T 11 il ] |
0,25 49 0,01 0.1 1 10 100
0125 33 L velikost ok sit (mm)
0,063 30,9
~ 3 v |
SloZeni zeminy (%) Diagram plasticity (¢astice < 0,4 mm)
= = -
Stérk slozkag _ (zma>2mm) 22 nizka (L) stiedni (1) vysoka (H) vysvcek?'(v) exrém (E)
Piscita slozka s (zra 0,063-2 ] 47 70 W | . ‘ e YS0K " A
Jemné &asticef  (zma < 0,063 ] 30,9 5 60 + . 3 ~
Jilovité ¢astice ¢ (zma < 0,002 nf = < 5 i /ﬁh
3: Stanoveni vihkosti SN EN SO 17892-1 £ 40 "}U”‘ e 3
w(%) ] 10,2 3 30 1 7 |
) | — 8 HLINA
4. Stanoveni konzistenénich mezi : 20 1 !
CSN EN ISO 17892-12 3 10 L y : ‘l_‘
gl S — L
w_ (%) 32 = 0+ T — ; 4 : —
Wp (%) 29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
o (%) 3 vihkost na mezi tekutosti w,_ (%)
*pozn.; w (%) stanoveno na kuzelu s vrch,ahlem 60°
5. Klasifikace a oznadeni zeminy dle CSN 73 6133
vhodnost pro podlozi vozovky (pro aktivni zonu odmineéné vhodna
Pisek hlinity S4SM ek y ) 4
vhodnost do nasypu podmineéné vhodna
6: Vyjadreni nejistoty méfeni -
7: Vyrok o shodé: -
8: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkousky: SUS Jihomoravského kraje Odebral: Zdenék Kochl_lk s
Zerotinovo nam. 449/3 Zkougel: Yvona Bundalkova:
602 00 Brno Misto zkouseni: Laboratof* -
Protokol uzavien dne: 30.5.2023 Zastupce vedouciho CZL Brno:

Zakazka Gislo: 012/2023/2B

poznamka: * data prevzata od objednatele, laborator neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
**data pfevzata od subdodavatele ZL &,
*** v pfipadg, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratore.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki a protokol neznamena schvaleni vyrobku orgénem udeélujicim akreditaci ani Zzadnym jinym orgdnem.
Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
Konec protokolu



CONSULTEST s.r.o.. Medkova 4, 627 00 Brno
Zi Uherské Hradi$lé, Pivovarska 546, 686 01 Uherské Hradigié

ADAA Stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) List 1/1
\.J rid ¥y
] Vytisk ¢&.:
L1211 Protokol 0 zkoudce &.: 352/2023/ZUH 123
Stavha: 11/3974 kiizovatka s 1153 Cejkovice Mista JV oznadil: Pracovnik ZL
Specifikace vzorku: * asfaltova smés Vzorkaf/odbér jadrovych vyvrit:
obrusna vrstva A loZni vrstva B podkladni vrsva G podkladovy material PM

Datum dodani: 09.06.2023

ZkouSeno dne: 09.06 -14.06.2023

1. Zkusebni metody a postupy:

ZP 39/20 (CSN EN 15 527) Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikis (PAU) metodou GC/MS a jejich sumy vypodtem

z naméfenych hodnot v pevné matrici

2. Vysledky zkouSek:

Tabulka 1: Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki
Oznabsni vzorku Cisio Hodnota PAU Nejistota méfeni Benzola)pyren Nejistota mé#éni

vzorku mgfkg susiny % mglky susiny %

AV/045/23 JV 1 A 1937 1.25 30 0,07 20
AVI045/23 Jv 1 B 1938 0,97 30 0,06 20
AV/045/23 JV 3 A 1939 1.03 30 0,06 20
AVI045/23 JV 3 B 1940 0.82 30 <0.08 20
AVI045/23 JV 3 PM 1941 0,98 30 0,08 20
AVI045/23 5V 4 A 1542 0,64 30 0,05 20
AVIOAE/23 IV 4 B 19473 0.63 30 0.05 20
AVIOASIZ3 IV 4 PM 1644 1.21 30 0.67 20
AVI045/23 UV 8 A 1948 0.86 30 <0,05 20
AVI045/23 IV 8 B 1946 0,65 30 <0.05 20
AVI045/23 IV 8 C 1947 0,66 30 <0,05 20
AV/045/23 JV 8 PM 1948 9,21 30 0.39 20

3: Vyrok o shodé: -
4: Slanoviska a interpretace: -

Objednatel zkougky: SUS JMK Zkousel: Ing. Jifi Duda
Zerolinovo nam. 449/3 Misto zkougeni g ‘Lam(;}qf -

602 00 Brno

1 {
Protokol uzavien dne: 14.06.2023 Vedouci ZL Uherské Hradi§té: '
Objednavka (zakazka): 012/2023/ZR8

Pozramika: ° data pfevzata od objednatete, laboratof neodpovida zz relevantnost dat poskytnutych objednatelem

"‘data pfevzata od subdodavale 7L &

v pfipadé. Ze je jako vzorkal uveden objednaiel. pak plati, #e vysledky se vziahiuji ke vzorku tak, jak byl piijial do laboratofe
Vysledky zkoudek se tkaji pouze vzorki a prolokol neznamena schvaleni vyrobku srganem udéiujicim akreddaci ani Zadnym jinym organem.
Protokoi muze byt reprodukovan jeding cely. jinak s pisemaym souhiasem zkudebni laboratofe. Prolokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
Uvedend rozsifena nejistota méfeni je scudinem standardni najistoty a koeficientu k = 2, co¥ pro normalni rozdéleni cdpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%

#Konec protokolu
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