
Požadavky na kvalitu povrchu     

 

Požadavky na kvalitu umělé trávy 

• TYP VLÁKNA - MONOFILNÍ KROUCENÉ VLÁKNO 100% PE    

• VÝŠKA UMĚLÉ TRÁVY MIN. 15 MM    

• MIN. POČET VPICHU 63.000 NA M2    

• MIN. HMOTNOST 2250 GR/M2    

• MIN. DTEX 5.500    

• BARVA - ZELENÉ OKOLÍ A MODRÝ STŘED    

•  LAJNOVÁNÍ: • TENIS BÍLÁ BARVA (TL. LAJN 50 MM)   

  • VOLEJBAL ŽLUTÁ BARVA (TL. LAJN 50 MM)   

  • FOTBAL ČERVENÁ BARVA (TL. LAJN 50 MM)    

MIN. 15 KG/M2 PŘÍRODNĚ BÍLÉHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU. CERTIFIKOVANÉHO, ZDRAVOTNĚ 

NEZÁVADNÉHO PRO POUŽITÍ NA SPORTOVIŠTĚ, FRAKCE 0,3/0,8 MM     

 

Kontrolní body realizace 

• KONTROLA PODLOŽÍ POD UMĚLOU TRÁVOU - PŘED POKLÁDKOU BUDE DODRŽENA 

ROVINATOST PODLOŽÍ S MAXIMÁLNÍ TOLERANCÍ 1 CM NA 4 M LATI.    

• KONTROLA DODANÉHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU - PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ BUDE 

PROVEDENA KONTROLA ROLÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU, ZE KTERÉ SE VYHOTOVÍ ZÁPIS, KDE BUDE 

UVEDENO: ČÍSLO ŠARŽE, KTERÉ BUDE OVĚŘENO U VÝROBCE, ZDA UMĚLÝ TRÁVNÍK SPLŇUJE 

POŽADOVANÉ PARAMETRY A NEJEDNÁ SE VÝROBEK NIŽŠÍ KVALITY. BEZ KONTROLY TRÁVNÍKU 

V ZABALENÉM STAVU, NEBUDE MOŽNÁ INSTALACE.    

• RELAXACE UMĚLÉHO TRÁVNÍKU - MINIMÁLNĚ JEDEN DEN BUDE UMĚLÝ TRÁNÍK RELAXOVAT 

(BUDE KONTROLOVÁNO TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA).    

• SPOJE UMĚLÉHO TRÁVNÍKU - LEPENÍ JEDNOTLIVÝCH ROLÍ I LAJN BUDE PROVÁDĚNO NA 30 

CM PÁSKY, KDY MINIMÁLNĚ 90 % PÁSKY BUDE POKRYTO LEPIDLEM, KTERÉ BUDE 

DVOJSLOŽKOVÉ (TECHNICKÝ DOZOR BUDE DOHLÍŽET PO CELOU DOBU LEPENÍ) LEPENÍ 

NEBUDE MOŽNÉ PROVÁDĚT BEZ ÚČASTI TECHNICKÉHO DOZORU.    

• KŘEMIČITÝ PÍSEK - PŘED APLIKACÍ KŘEMIČITÉHO PÍSKU BUDE KONTROLOVÁNA FRAKCE A 

MNOŽSTVÍ KŘEMIČITÉHO PÍSKU PŘÍMO NA STAVENIŠTI.     

• BUDE POUŽIT SUCHÝ PÍSEK O FRAKCI 0,3-0,8 MM PRO SPRÁVNÝ ODVOD VODY ZE 

SPORTOVIŠTĚ. 

• CELKOVÁ KONTROLA SPORTOVIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ.    


