I CONSULTEST s.r.o.

Zku3ebni laboratof, vyzkum I
a poradenské sluzby ve stavitelstvi

OD: PRO:
Jméno: -— Jméno:
Firma: CONSULTEST, s.r.o. Firma: sUS JMK, p.o.k.
Ulice: Medkova 974/4 Ulice: Zerotinovo namésti 449/3
PSC, Mésto: | 627 00 Brno PSC, Mésto: | 602 00 Brno
Nase znacka: 025/25/ZP Datum: Unor 2025

Véc: Vyjadieni ke zkousSkam obsahu polyaromatickych uhlovodikii (PAU) v asfaltovych
smésich s ohledem na vyhlasku 283/2023 Sb. o stanoveni podminek, pFi jejichZ splnéni
[sou znovuziskana asfaltovd smés a znovuziskany penetraéni makadam vedlej§im
produktem nebo piestavaji byt odpadem na akci ,,Silnice [1/602 Brno, ul. Jihlavska“

Na zakladé poZadavku objednatele bylo vypracovano toto vyjadreni, které zhodnocuje dosazené
vysledky ze stanoveni obsahu polyaromatickych uhlovodikii na akci ,Silnice 11/602 Brno,
ul. Jihlavska“.

UDAJE O VZORCICH
Odbeéry vzorku byly provedeny 3. 2. 2025. Celkové bylo odebrano 5 jadrovych vyvrtd.

ZPUSOBY ZKOUSENi
ZKUSEBNIi METODY A POSTUPY
CSN EN 12697-36, mimo 4.2 Stanoveni tloustky asfaltové vozovky

ZP 39/20 (CSN EN 15527) Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) metodou
GC/MS a jejich sumy vypoétem

Vyhlaska 283/2023 Sb. Vyhlaska o stanoveni podminek, pfi jejichz spinéni jsou
znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetraéni
makadam vedlejSim produktem nebo piestavaji byt odpadem

ZKUSEBNIi ZARIZENI

Zkusebni zafizeni byla radné ovéfena nebo kalibrovana.

ZKUSEBNi POMUCKY

Vrtaci souprava pro odbér jadrovych vyvrtl, laboratorni pomucky.
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ZkuSebni laboratof, vyzkum
a poradenské sluZzby ve stavitelstvi

UDAJE O ZKOUSENI

Odbeér jadrovych vyvrta asfaltovych vrstev byl proveden jadrovou vrtagkou s Fezaci korunkou priméru
100 mm do urovné podkladni vrstvy.

Na jadrovych vyvrtech byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:

- Jadrové vyvrty byly fotodokumentovany.

- Byl uréen druh a zmérena tloustka jednotlivych vrstev.

Jednotlivé vrstvy jadrovych vyvrt( byly oddéleny a oznageny jako ,A" pro vrstvu z hloubky 0 — 50 mm
od povrchu vozovky a ,B“ pro vrstvu z hloubky 50 — 100 mm od povrchu vozovky dle zadani
objednatele, za tcelem zjisténi koncentrace $kodlivin (pfitomnost dehtu) v pevném vzorku. V souladu

s pozadavky pfilohy &islo 1 Vyhlasky 283/2023 Sb. bylo provedeno stanoveni celkového obsahu
vybranych Skodlivin v susiné vzorku v rozsahu ukazatelt uvedenych v tabulce 1.1 a 1.2.

Protokoly o provedenych zkouskach jsou v pfiloze 1 a 2.

VYSLEDKY ZKOUSEK
Stanoveni mnoZstvi polyaromatickych uhlovodiku bylo provedeno na vzorcich z jadrovych vyvrtu.

Obrazek 1: Grafické zobrazeni mist provedenych jadrovych vyvrt
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ZkuSebni laboratof, vyzkum I
a poradenské sluzby ve stavitelstvi

Tabulka 1: Souhrn vysledk(l PAU

: . | Provozni ————
g Jadrovy N Hodnota Klasifikaéni
Typ zkouSky vyt staEE:ﬁ]enl Vrstva PAU suma tida
Stanoveni PAU | JV 1 Hioubka b 50 mm | 97447 mglkg sus. | ZAS-T4
18,050 ®)
Stanoveni PAU JV 1 Hloubka 50 — 100 mm 761,79 mg/kg sus. | ZAS-T4
Stanoveni PAU | JV 2 Hiotbka - 50 mm | 17.03mglkgsus. | ZAST2
17,990 B
Stanoveni PAU JV 2 Higubka 50— 100 mm 3,84 mg/kg sus. ZAS-T1
. (A) . i
Stanoveni PAU JV 4 4200 Hiaubka 0 =50 i 4,80 mg/kg sus. ZAS-T1
. ' (B) 5 ’
Stanoveni PAU JV 4 Hioubka 50 — 100 mm 2,49 mg/kg sus. ZAS-T1
, (A) % -
Stanoveni PAU JV 3 4200 Hioubka O — 50 mm 3,69 mg/kg sus. ZAS-T1
, ’ (B) . ]
Stanoveni PAU JV 3 Hioubka 50 — 100 mm 2,40 mg/kg sus. ZAS-T1
. . (A) - g
Stanoveni PAU JV5 MUK Mol O = 48 i 2,02 mg/kg sus. ZAS-T1

HODNOCENi ANALYZ A TESTU

Vysledky provedenych analyz a testl byly vyhodnoceny dle pozadavku uvedeného v tabulce 1.1 a
1.2., Pfilohy €. 1 k vyhlasce 283/2023 Sb.

Ve zkousenych vzorcich ziskanych z jadrovych vyvrti JV 2 (vrstva B), JV 3 a JV 4 (vrstvy A i B) a
JV 5 (vrstva A) odebranych z akce ,Silnice 11/602 Brno, ul. Jihlavska“, bylo zji$t&éno mnozstvi PAU
do 12 mg/kg.

Dle vyhlasky ¢. 283/2023 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni tfidou ZAS-T1 a
Ize ho oznacit jako vedlejsi produkt nebo prestava byt odpadem, pokud je s nim nakladano v souladu
s paragrafem 5 zminéné vyhlasky.

Ve zkouseném vzorku ziskaném z jadrového vyvrtu JV 2 (vrstva A) odebraného z akce ,Silnice
[1/602 Brno, ul. Jihlavska“, bylo zji§téno mnozstvi PAU 12 aZ 25 mg/kg.

Dle vyhlasky ¢. 283/2023 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni tfidou ZAS-T2 a
Ize ho oznacit jako vedlejsi produkt nebo prestava byt odpadem, pokud je s nlm nakladano v souladu
S paragrafem 5 zminéné vyhlasky. | C B

Medkova 974/4

Strana 3z 4 627 00 Brno

e /
oIC: cz2s 1078 4

CONSULTEST s.r.o., Medkova 974/4, 627 00 Brno, tel.: 541147186




| CONSULTEST s.r.o.

ZkuSebni laboratof, vyzkum I
a poradenské sluzby ve stavitelstvi

Ve zkousenych vzorcich ziskanych z jadrového vyvrtu JV 1 (vrstvy A i B) odebraného z akce
,Silnice 11/602 Brno, ul. Jihlavska*“, bylo zji§téno mnoZstvi PAU nad 300 mg/kg.

Dle vyhlasky ¢. 283/2023 Sb. Ize tyto asfaltové smési (vrstvy) klasifikovat kvalitativni tfidou ZAS-T4 a
Ize ho oznacit jako vedlejsi produkt nebo prestava byt odpadem, pokud je s nim nakladano v souladu
S paragrafem 6 zminéné vyhlasky.

ZK

Zpracoval: @ Mgl
a poradoTpcf spiz y ve stavi

Ing. Miroslav SkieCek. .o
Ing. David Frybort *™ #"

Zodpovédny za vypracovani:
Ing. Kvétoslav Urbanec, MBA, LL.M.
jednatel CONSULTEST s.r.o.

Prilohy
Priloha 1 — Protokol o zkou$ce ¢&. 124/25/ZB
Priloha 2 — Protokol o zkousce &. 77/2025/ZUH
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KN « Zkus$ebni laboratoF, Medkova 974/4, 627 00 Brno

L 1211 ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

SUS JMK, p.o.k.
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 124/25/ZB

Stanoveni tloustky a druhii konstrukénich vrstev diagnostikované vozovky
Akce ,,silnice 11/602 Brno, ul. Jihlavska*

Zkusebni laboratoi CONSULTEST s.r.o. prohlasuje, ze vysledky zkousek se tykaji pouze
zkusebnich vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani
Zadnym jinym organem.

Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zku$ebni laboratore.
Protokol nebo jeho &asti nesméji byt ménény.

Tento protokol obsahuje 4 strany psané textovym editorem na PC a je vypracovan
ve 3 vyhotovenich. Soucasti protokolu jsou pfilohy — fotodokumentace.

Vytisk &islo: 1 2 3

Brno, dne 7. 2. 2024 R

e rybort
Zastupce vedouciho CZL
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pocet priloh 1
pocet listd pfiloh 3

1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU

2. OBJEDNATEL ZKOUSKY
IDENTIFIKACE OBJEDNATELE:

CISLO ZAKAZKY:

3. UDAJE O VZORCICH

ZL CONSULTEST s.r.o.
Medkova 974/4
627 00 Brno

SUS JMK, p.o.k.

Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

006/2025/ZB

Na Zadost objednatele bylo dne 3. 2. 2025 provedeno a odebrano celkem 5 jadrovych vyvrti za
ucelem stanoveni tlousték asfaltovych a konstrukénich vrstev diagnostikované vozovky, akce

,Silnice 11/602 Brno, ul. Jihlavska“.

Mista pro provedeni jadrovych vyvrtl byla zvolena zastupcem ZL a jsou specifikovana
na obrazku 1 a v nasledujicich tabulkach. Vzorky vyvrtl byly evidovany v knize vzorkil pod

éislem AV/007/25.
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Tabulka 1: Mista provedenych jadrovych vyvrti

Jf;:gt‘;é Sondy stafl'i-g::izﬂzm] Umisténi jadrovych vyvrtu Poznamka
JV1 - 3,600 1,2 m od krajnice vpravo -
JV 2 - 3,900 0,7 m od krajnice vpravo -
JvV4 - 4,200 2,1 m od stfedové ¢ary vlevo -
JV3 - 4,400 2,3 m od krajnice vlevo -
V5 . . o“g?;;ek ; 1,7 m od krajnice -

4. ZPUSOBY ZKOUSENi
4.1. ZKUSEBNiI METODY A POSTUPY
CSN EN 12697-36, mimo 4.2  Stanoveni tloustky asfaltové vozovky

4.2 ZKUSEBNI ZARIZENI
ZkuSebni zafizeni byla radné ovérena nebo kalibrovana.

4.3 ZKUSEBNI POMUCKY
Vrtaci souprava pro odbér jadrovych vyvrtd, laboratorni pomucky.

5. UDAJE O ZKOUSENI

5.1 ODBER VZORKU A JEJICH PRIPRAVA

Odbér jadrovych vyvrtt asfaltovych vrstev byl proveden jadrovou vrtadkou s fezaci korunkou
praméru 100 mm do Grovné podkladni vrstvy. Vyvrty byly oznadeny a dopraveny v prepravnich
paletach do zkusebni laboratore.

5.2. PRUBEH ZKOUSEK
Zkousky byly provedeny uvedenymi pracovniky podle citované CSN EN 12697-36
Na jadrovych vyvrtech byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:

- Jadrové vyvrty byly fotodokumentovany
- Byl uren druh a zmérena tloustka jednotlivych vrstev
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6. VYSLEDKY ZKOUSEK

Na zakladé laboratornich zkousek byly stanoveny hodnoty uvedené v nasledujicich tabulkach.
Tabulka 2: Jadrové vyvrty — tloustky jednotlivych vrstev

Oznaéeni | Staniceni Asfaltové vrstvy — tioustka [mm] Druh podkladni
vyvrtu [km] A B c D E F Suma vrstvy

Penetraéni

JV1 3,600 30 30 25 40 - - 125 makadam

JV 2 3,900 32 41 19 23 45 50 210 AHV

JVi4 4,200 20 38 32 40 70 40 270 AHV

JV3 4,400 40 40 34 66 25 40 245 AHV

MUK .
JV5 viz obrazek 1 48 = = - - - 48 Stérkodrt

7: Vyjadfeni nejistoty méreni: -
8: Vyrok o shodé: -

9: Stanoviska a interpretace: -

Vzorkaf: Martin Stouraé
Misto odbéru vzorku: In situ

Zkousel: Yvona Bundalkova
Misto zkousSeni: Laborator

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodp g evantnost dat poskytnutych objednatelem.
**data pfevzata od subdodavatele ZL &.
***v pfipadé, Ze je jako vzorkar uveden ob)edp pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl anat do laboratore.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork a protokol neznamena valeni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.

Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisem m souhlasem zkusebm laboratofe. Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
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CONSULTEST S.r.0., Medkava 947/4, 627 00 Brno
ZL. Uherské Hradislé, Pivovarska 546, 686 01 Uherské Hradiste

Stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodik (PAU) List 1/1
Protokol o zkousce &.:77/2025/zUH Vifﬁzk ;

Stavba: " /602 Bro, Jihlavska ul.

asfaltova smés

Mista JV oznagii:
Specifikace vzorky: * Vzorkai/odbér jadrovych vyvri:
obrusna vrstva A
07.02.2025

10.02.2025-11.02.2025

lozni vrstva B
Datum dodani:
Zkou$eno dne:

Pracovnik zZL

1. Zkusebni metody 2 postupy:

ZP 39/20 (CSN EN 15 527) Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodik (PAU) metodou
z naméfenych hodnot v pevné matrici

2. Vysledky zkoudek:

Tabulka 1: Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodik(

Oznaéeni vzorku Cislo Hodnota PAU Nejistota méreni Benzo(a)pyren Nejistota méféni
vzorku mg/kg susiny % mg/kg susiny Y%
AVI007125 JV 1A 498 974 .47 30 54,23 20
AV/007/25 JV 1B 499 761,79 30 28,75 20
AV/I007/25 JV 2A 500 17,03 30 1,17 20
- AV/I007/25 4V 2B 501 3.84 30 0,40 20
AVI007/25 SV 3A 502 3.69 30 39 20
AV/I007/25 Jv 38 503 2,40 30 0,30 20
AVI007125 JV 4A 504 4.80 30 0,28 20
AVI007/25 JV 4B 505 249 30 0,19 20
AV/007/25 JV 54 506 2,02 30 0,28 20
3: Vyrok o shoda: -
4: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkousky: SUS JMK Zkousel: lng.ﬂJwir:ikDuda
Zerotinovo nam. 449/3 Misto zkouseni " i
602 00Bmo
Protokol uzavien dne: 12.02.2025 Vedouci ZL Uherské Hradi§lé:.‘:
Objednavka (zakazka): 006/2025/78

Poznamka: * data pfevzata od objednateie. laboratof necdpovida za refevaatnost dat poskyinutych objednalelem
“data pfevzata od subdodavale a.E
™" v pfipadé, e je jako vzorkar uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vatahuji ke vzorku tak, jak byl pijat do laberatoie
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorka a protokel neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym finym orgénem.
Pratokol maze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem rkugebni faboratofe. Protokel nebo ieho &asti nesmi byt ménény.
Uvedena rozdifena nefistota méfeni je soudinem standardni nejistoty a koeficienty k = 2, coZ pro nommaini rozdslen; odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%,
Konec protokelu




