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1.0 Uvod

Na zakladé pozadavku objednatele byl proveden doplfikovy stavebné technicky prizkum (dale
jen DoSTP) objektu €.3 v aredlu Nemocnice TGM Hodonin, p.o. na adrese Purkynova 2731/11 v
Hodoniné pro potfebu naslednych projekénich praci v ramci planovanych pfistaveb pavilonu urgent-
niho pfijmu a pavilonu zobrazovacich metod.

Pfedmétem tohoto priizkumu byla stropni konstrukce nad 2.NP severozapadni ¢asti spojova-
ciho kréku, foto €.1. V ramci planované rekonstrukce se totiz uvazuje s osazenim vzduchotechnické
jednotky do prostoru stavajiciho podkrovi nad 2.NP.

V ramci STP bylo provedeno stanoveni odhadu pevnosti betonu v tlaku a zpusobu vyztuzeni
Zelezobetonovych desek nad 2.NP. Dale byla provedena fotodokumentace zkoumanych konstrukci
a provedenych sond.

V dobé provadéni tohoto STP byl objekt plné vyuzivan, éemuz musel byt pfizplsoben vybér
zkusebnich mist, jejich pocet a zpusob provadéni.

2.0 Podklady

[11 nabidka praci zaslana e-mailem 19.03.2024

[2] objednavka praci €. O/031/2024/PaM zaslana e-mailem 20.03.2024

[3] CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci

[4] CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéFfovani existujicich konstrukci

[5] Prazkumy a opravy stavebnich konstrukci, Dimitrij Pume, FrantiSek Cerméak a kol., Praha 1993
[6] CSN 73 1373 Tvrdomérné metody zkou$eni betonu

[71 CSN EN 13791 Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych be-
tonovych dilcich

[8] mistni Setfeni konana v bifeznu 2024

3.0 Struény popis objektu

Pfedmétem tohoto prlizkumu je objekt ¢.3 kolmo propojujici dvojici podélnych budov v arealu
Nemocnice TGM Hodonin. Jedna se o objekt obdélnikového pudorysu s jednim podzemnim a
dvéma nadzemnimi podlazimi. Od druhého nadzemniho podlazi se objekt rozSifuje z jihozapadni a
severovychodni strany. Objekt byl postaven pfiblizné v poloviné 20. stoleti jako dvoupodlazni (jedno
podzemni a jedno nadzemni podlaZzi), v minulosti pak byl nadstaven a pro3el fadou rekonstrukci
tykajicich se zmén dispozic jednotlivych mistnosti.

Ze statického hlediska se jedna o stavbu s pravdépodobné kombinovanym nosnym systémem,
rozdélenou na tfi trakty.

Objekt je zaloZzen na betonovych zakladovych pasech.

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny ZB &tvercovymi nebo kruhovymi sloupy. PFicky a obvo-
dovy plast jsou vétSinou z dérovanych cihel. V 1.PP se misty nachazeji i sadrokartonové pricky.
Schodistové stény jsou vyzdény z cihel plnych palenych. Obvodové zdivo je z exteriéru zatepleno
v €asti 1.PP polystyrenem, vySe pak mineralni vatou.

Vodorovné nosné konstrukce nad 1.PP jsou tvofeny pfiénymi a podélnymi monolitickymi ZB
privlaky, vynasejici v krajnich traktech kfizem vyztuzené monolitické desky s nabéhy a v prostied-
nim traktu je pficné uloZzena monoliticka deska. Stropni konstrukce nad 1.PP jsou vétSinou skryté
pod sadrokartonové podhledy v jihovychodnim traktu a ve zbylych ¢astech jsou vétSinou zavéSené
kazetové podhledy. Nad 1.NP jsou pravdépodobné pouze podéiné ZB priiviaky, které vynaseji
pFriéné ukladané ZB tramové stropy opatfené rovnym podhledem z prkenného bednéni a rakosové
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omitky. Nad 2.NP jsou pravdépodobné ZB desky misty bez podhledu a misty opatfené zavéSenym
kazetovym podhledem.

Naslapné vrstvy podlah jsou v ordinacich a v mistnostech vétdinou z PVC, na chodbach je pak
vétSinou teraco dlazba nebo lité teraco, na socialnich zafizenich jsou vétSinou keramické dlazby.

Stfecha je plocha s mirnym spadem smérem od stfedu ke krajum, krytinu tvofi falcovany plech.
Nosnou konstrukci jsou dfevéné pFihradové vazniky.

4.0 Vybrané ZB stropni konstrukce

V ramci STP byly provedeny nedestruktivni zkousky pevnosti betonu ZB monolitické stropni
desky nad 2.NP, u vybranych stropnich konstrukci nad 2.NP byla zjiSténa jejich tlousStka a vyztuzeni.

4.1 Orientaéni pevnost betonu desky nad 2.NP

V ramci STP byly provedeny nedestruktivni zkousky pevnosti betonu ZB desky (dale znagené
D) Schmidtovym tvrdomérem typu NR na celkem 15 zkuSebnich mistech, jejich umisténi viz vykre-
sova dokumentace. Zaznamy o zkouskach provedenych v ramci tohoto prizkumu byly vyhodnoceny
podle obecného kalibraéniho vztahu z CSN 73 1373. Vyhodnoceni zkou$ek Schmidtovym tvrdomé-
rem je uloZeno u zpracovatele této zpravy. Vysledkem jsou hodnoty pevnosti fr, souhrnné uvedené
v tabulce &.1.

Hodnoty pevnosti fr stanovenych na zakladé nedestruktivnich zkousek byly upraveny soucini-
teli ax = 0,90 (stafi betonu) a aw = 1,00 (beton pfirozené vihky a vlhky) se zapocétenim soucinitele
upfesnéni a.. Tento soucinitel byl stanoven pro betonové konstrukce odbornym odhadem na zakladé
dlouhodobych zkuSenosti hodnotou 0,50.

Na zakladé pozadavku objednatele byla pevnost betonu stanovena pouze orientaénim zpuso-
bem pomoci nedestruktivnich zkousek. V pfipadé poZadavku na stanoveni pfesnéjsi hodnoty pev-
nosti betonu by bylo nutné provést vétsi pocet nedestruktivnich zkousek doplnénych destruktivnimi
zkouskami se stanovenim pevnosti betonu v tlaku. Nasledné by byl upfesnén soucinitele o, a tim by
doslo ke stanoveni pfesnéjSi charakteristické pevnosti betonu v tlaku.

Hodnoty pevnosti zkoumaného betonu v tlaku f; byly statisticky vyhodnoceny podle CSN ISO
13822 jako jeden celek, pfiemz metodika vyhodnoceni je nasledujici:

fox = fm,(n) - St * Kn

n - pocet hodnot pevnosti

fm,m - pruameérna hodnota pevnosti

s - vybérova smérodatna odchylka
ko - koeficient podle poctu méreni

fec - charakteristicka krychelna pevnost betonu v tlaku



-6- Z.€.24-101

Tabulka ¢.1 - Upfesnéné hodnoty pevnosti betonu v tlaku

Pevnost
betonu
ZkusSebni misto fr fr.ott. Otw fc
[N/mm?]
1D 295 26,6 15,9
2 D 41,0 36,9 22,1
3D 30,1 271 16,3
4 D 30,1 271 16,3
[ 5 D 31,0 27,9 16,7
§ 6 D 36,6 32,9 19,7
& | ¢ 7 D 31,9 28,7 17,2
~| 8| 8D 30,3 27,3 16,4
? 9 D 30,6 27,6 16,5
& 10D 373 33,5 20,1
1 D 33,1 29,8 17,9
12 D 33,6 30,2 18,1
13 D 43,6 39,2 23,5
14 D 43,6 39,2 23,5
15 D 453 40,8 24,5

Tabulka €.2 - Statistické vyhodnoceni zkoudek pevnosti betonu v tlaku

Hodonin, Celkem
nemocnice TGM
n 15
fm,(n) [N/mm?] 18,99
st [N/mm?] 3,05
kn 1,84
foc [N/mm?] 13,38
pevnostni trida
dle GSNEN 2061 | © 12115

Na zakladé zjisténé hodnoty charakteristické krychelné pevnosti betonu v tlaku fo = 13,38
N/mm? a tabulky 1 CSN EN 13791, Ize betonu zkoumané monolitické ZB desky nad 2.NP pfifadit
pevnostni tfidu C 12/15, bliZe viz tabulka &.2.

Musime v8ak upozornit na skute€nost, Ze se jedna o odhad pevnosti. Pro zodpovédné zatfi-
déni pouzitého betonu do pevnostni tfidy by bylo nutné provést vice zkudebnich mist a nasledné
vysledky nedestruktivnich zkousek upfesnit soucinitelem a stanoveného z porovnani nedestruktiv-
nich a destruktivnich (zkouSka vzorku v lise) zkouSek na nékolika mistech.
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4.2  Zjisténi tvaru a vyztuze vybranych stropnich konstrukci

U vybranych stropnich konstrukci byl zjiStovan tvar, druh a mnozstvi pouZzité vyztuze elektro-
magnetickym indikatorem Profometer a naslednym osekanim kryci vrstvy betonu. Celkem byly pro-
vedeny 4 sondy s ozna¢enim A1 - A4. Sondy byly provedeny do stropnich konstrukci nad 2.NP.

V obrazcich vyztuzeni prvkl prazdna Carkované ¢arky vyztuz nalezenou pouze nedestruk-
tivné. Umisténi sond je vyznaCeno ve vykresové dokumentaci. Zjisténé skute¢nosti jsou zfejmé z na-
sledujicich schématickych obrazk( a jejich popisu.

ZB deska nad 2.NP, foto .2 - 5

P Q
]
R
P9
® ® e o o ® o
2 12 (ISTEG), kryti 5-10 mm
@ 8 (hladkd, kruhova) kryti 5-10 mm
| 270 L 330 |/120L120|/ 200 L 220 | S & 6 (hladka, kruhova), nachazi se pod
| | 21— 1 7 2| 2 podélnou vyztuzi
o
Pldorys
o
©
o
©
N
o
()]
N
o
N~
= g
20
'S
270 |/ 330 201320|,200 |, 220
S 7
o
2 510
~—

sloup




-8- Z.€.24-101

ZB deska nad 2.NP, foto ¢.6 a 7

Puadorys
pFicka tento prut nebyl zjistén
o
(]
N
o
©
o
o
N
o
AN
o
©
200 |, 150 |,190 [130(, 330
7

& 8 (hladka, kruhova), kryti 0-10 mm
& 8 (hladka, kruhova), kryti 10-20 mm

ZB deska nad 2.NP, foto ¢.8 a 9

N
7/

pravdépodobné misto dalSi
vyztuze, nebylo potvrzeno.

430
(k pFicce)

| 300 160

poloha ZB sloupu & 450 mm

1200 |/ 310 L 330 |/170 I)60|,
< A 7 7 B
(k obv. sténé)

& 8 (hladka, kruhova), kryti 5-35 mm
© 8 (hladka, kruhova), kryti 15-45 mm

Pozn.: vyztuZ je napadena povrchovou korozi.
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ZB deska nad 2.NP, foto ¢.10 a 11

@ 8 (hladkd, kruhova), kryti 5 mm

pficka g g |
@ 8 (hladkd, kruhova), kryti 15mm
3
P ! : mistnost
R rozvadéce
gl i |
gl i T
[150| 160 [200[150[170 | 800
(I I I |
Pozn.: vyztuZ je napadena povrchovou korozi.
4.3 Skladby stropl nad sondami
Sonda A1
(2.NP, foto €.12)
tl. (mm)
e mineralni vata 40
o polystyrenové desky 50
o cihelna dlazba 25
e maltové loze 25
e nasyp (stavebni sut) 80
e 7B deska 150
o torkret 2-30 celkem cca 400 mm
e vzduchova mezera -
e kazetovy podhled -
Sonda A2
(2.NP)
tl. (mm)
e mineralni vata 40
o polystyrenové desky 50
o cihelna dlazba 25
o maltové loZe 25
e nasyp (stavebni sut) 80
e 7B deska 150
o torkret 2-30 celkem cca 400 mm
e vzduchova mezera -
e kazetovy podhled -
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Sonda A3
(2.NP)

tl. (mm)
e mineralni vata 40
o polystyrenové desky 50
e cihelna dlazba 25
e maltové loze 25
e nasyp (stavebni sut) 80
e 7B deska 150
e torkret 2-30 celkem cca 400 mm
e vzduchova mezera -
e kazetovy podhled -
Sonda A4
(2.NP)

tl. (mm)
e mineralni vata 40
e polystyrenové desky 50
e cihelna dlazba 25
e maltové loze 25
e nasyp (stavebni sut) 80
e 7B deska 180
o tokret 5-30
e vzduchova mezera 560
e podhled (lisovana vata) 12 celkem cca 972 mm
5.0 Zaveér

Poznatky zjiténé timto STP budou slouZit jako podklad pro dalSi projekéni prace spojené
s planovanymi pfistavbami na jihozapadni a severovychodni strané objektu.

V Brné dne 12.04.2024

Prizkupty staveb

-2-

.r.O.
Ligky 1000/44
24 00 Brno
DIC: CZ 292 68 125
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Priloha ¢.1 - Fotodokumentace
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LEGENDA:

@ Sondy do ZB nosnych konstrukci - zji§téni tvaru a
vyztuze nosnych prvkud, sondy A1 - A5.

@ sondy do nosnych ZB a betonovych konstrukei - Zjigténi

pevnosti Schmidtovym tvrdomérem N (D - deska),
zkuSebni mista 1D - 15D.

A Fotodokumentace, foto &.0 je na titulnim list&.

HODONiN, Purkynova 2731/11
Objekt ¢.3
Pldorys 2.NP - umisténi sond

Vykres €.1



